


Estado de conservacion y proceso de
restauracion de la rueda elevadora de agua

Pedro E. Manzano Beltran, Centro de Intervencion del IAPH. Taller de escultura

Abordamos en este capitulo los aspectos descriptivos del estado de conservacion de la rueda en el
momento de iniciar un pormenorizado estudio interdisciplinar que nos ha permitido conocer el bien para
intervenir sobre él de manera singular y personalizada. A continuacion y siguiendo la metodologia de tra-
bajo del IAPH, se expone el tratamiento critico-operativo de restauracion aplicado conforme a los resul-
tados de los estudios y analisis previos realizados teniendo en cuenta tres preceptos basicos: minima
intervencion, reversibilidad de las actuaciones y criterios empleados, asi como la utilizacién de materia-
les afines a la obra y entre si, descartando aquellos que no hayan sido testados.

State of conservation and process of restoration of the Waterwheel

This chapter describes the condition of the waterwheel at the beginning of the detailed inter-disciplinary study, which has enabled us to learn
about the wheel in order to study it through a unique and personalised approach. Then, and in accordance with the work methodology of
the IAPH (Andalusian Historical Heritage Institute), we will explain the critical-operative restoration work carried out in line with the results
obtained from prior analyses and studies, taking into account three basic rules - minimum intervention, reversibility of actions, and criteria
used -, as well as the use of inter-related and work-related materials, and eliminating those that have not been tested.

0. Plano de las dimensiones generales de la rueda (fragmento). Imagen: Pedro E. Manzano Beltran (IAPH)
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Introduccion

El primer contacto que tuvimos con la rueda fue tras su
traslado desde el Museo Provincial de Huelva a las
dependencias del Centro de Intervencion en el IAPH.
Las distintas piezas desmontadas venian perfectamente
numeradas y etiquetadas; los graficos, fotografias y
esquemas que la acompafiaban nos permitieron dispo-
ner todas las piezas, a modo de gran puzzle, sobre el
suelo, con ello tuvimos una primera vision de conjunto
de la complejidad de la pieza y del reto que suponia con-
ferirle cohesion estructural a fin de exponerla en su posi-
cion primigenia (figura 1).

Muy numerosas fueron las piezas de madera y clavos
metdlicos utilizados para unir las diversas partes que la
componian, algunas de ellas fracturadas posiblemente por
los desplomes de la galeria a lo largo del tiempo y otras
muchas serradas para poder extraerlas del yacimiento en
el momento del hallazgo. Esta circunstancia nos hizo plan-
tearnos la necesidad de disefiar y construir una estructura
de sustentacion que nos permitiese disponer las piezas de
la rueda en su lugar correcto, sin que estuviesen someti-
das a esfuerzos ni cargas. Para ello fue necesario ampliar
el equipo de trabajo con la colaboracion de AICIA™.

Cuando se desmont6 la rueda en el Museo Provincial de
Huelva?, se etiquetaron cada una de sus piezas, confi-
riéndoles un nombre y un nimero de posicién; mantuve
durante todo el trabajo dicha nomenclatura e incluso la
trasladé a las piezas de acero inoxidable y fibra de car-
bono que conforman la nueva estructura de sustenta-
cion, por considerarlas de gran utilidad, ya que ello faci-
|itd el montaje en la misma posicion en la que se encon-
traba expuesta en el museo, asi cuando hacemos refe-
rencia en una pieza a “delantero” o “trasero” aludimos
a la posicidn o cara que se encontraba visible para el
espectador en el Museo, en el primer caso, y a las pie-
zas que quedaban cara a la pared, en el segundo de los
casos, ya que las dimensiones de la rueda y la falta de
un espacio expositivo adecuado obligaron a exponerla
para ser contemplada con un solo punto de vista. Asi
pues, las piezas se denominaron de la siguiente forma:

# Los discos dentados y sus tapas: DD (Disco Delantero)
y DT (Disco Trasero)

#Los radios que se insertan en cada uno de dichos dis-
cos se denominan RD (Radios Delanteros) y RT (Radios
Traseros); en ambos casos numerados del 1 al 25 en el

sentido de las agujas del reloj, correspondiendo al can-
gilén que ocupa la posicion mas elevada el nimero 3.

#En el caso de los cangilones fue necesario dotar de un
nombre a cada una de las ocho piezas que los compo-
nen, teniendo en cuenta que la pieza F no existia fisica-
mente y tan sélo aparecia referenciada en la documen-
tacion grafica realizada en el momento de los hallazgos:

Pieza A = Tabica

Piezas B (B, - B,) = Tablas laterales de entrada y salida
de agua

Piezas C (Ci - Ce) = Tablas de contorno interior y exterior
Pieza D = Travesafio de refuerzo interior de la tabla de
contorno exterior

Pieza E = Traviesa exterior

Pieza F = Traviesa de refuerzo exterior de la tabla de con-
torno interior

Descripcion de la rueda

El estudio de la construccion técnica de la rueda ha
sido desglosado segln las diferentes partes que la
constituyen, estableciendo para ello una descripcion
pormenorizada de cada uno de estos elementos desde
el interior de la rueda hacia el exterior.

Las dimensiones totales de la rueda son de 4 my 30
cm de didmetro, y una anchura de 29 cm y 5 mm, en
su zona central correspondiente a la separacion entre
las caras externas de las tapas de los discos dentados,
sin tener en cuenta el eje de bronce, y de 21 cmy 5
mm, entre los dos puntos mas alejados del eje central,
correspondiendo al extremo del radio que sobresale de
la tabla de contorno exterior (figura 2).

La anchura total de la rueda, considerando su eje de
bronce, se sitta en los 79 ¢cm; en la actualidad, presenta
un peso total de 147 kg y 400 g, desglosados de la
siguiente forma: soporte del eje de bronce (800 g), eje de
bronce (17, 800 g), discos centrales (34, 400 g), radios
(37, 600 g), cangilones (56, 800 g).

Elementos centrales de sujecion y giro
# Soporte del eje

El soporte del eje esta fabricado con un pequefio
tronco o rama, de forma cilindrica, tallado mediante



1. Al'inicio de los estudios previos se colocaron las piezas que conforman la rueda en el suelo

A=4300mm B=215mm C=295mm

Lo
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2. Dimensiones generales de la rueda
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D =70 mm
H =50 mm

A=375mm B =50 mm
E =130 mm

C =100 mm
G =90 mm

3. Dimensiones del soporte del eje de bronce. Orientacion de los anillos de crecimien-
to en la madera
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4. Dimensiones generales del eje de bronce

grandes cortes, pues se aprecian claramente las
marcas de hachas o formones que pudieron haberse
utilizado, tan sélo tenemos uno de los dos que 16gi-
camente sujetarian el eje de bronce. Se ha extraido
del centro de la madera o duramen. Esta pieza pesa
800 g (figura 3).

#Eje

El eje es de bronce. Es una pieza maciza de forma rec-
tangular, que en sus extremos se estrecha y redondea.
La pieza esta hecha con molde. Posiblemente esta
pieza estuviera embutida en una pieza de madera que
lo recubria y encajaba en el cuadrado central de los
discos. Tenemos noticias de ella a través de dibujos de
diversas publicaciones, pero actualmente la pieza no
se halla entre el resto de los elementos que componen
la rueda hidraulica. El peso del eje es de 17.800 g
(figura 4).

# Discos

La rueda tiene dos discos donde se ensamblan los
cincuenta radios que sujetan a los cangilones. Son
de forma ovalada y cada uno estd compuesto por
dos piezas de diferentes escuadrias. Las tablas para
la manufactura del disco han sido extraidas median-
te un corte radial.

DISCO DENTADO DISCO DENTADO

DELANTERO TRASERO
A=785mm A =780 mm
B =810 mm B =825 mm
C:1 =387 mm C:1=380 mm
D =825mm D =820 mm
E=21mm E =19 mm

5. Dimensiones generales de los discos dentados y sus tapas

En el centro del disco hay un orificio de forma cua-
drangular para alojar el eje de bronce. En torno a
éste observamos cuatro orificios de espigas que atra-
viesan la pieza de madera, uno por cada lado del
cuadrado; dos de los orificios se encuentran alinea-
dos con otros dos orificios cercanos a los alojamien-
tos de los extremos de los radios. Estos tres orificios,
por cada una de las mitades de los discos dentados,
tienen su correspondencia con las tapas y servian
para sujetar, mediante dos travesafios externos
actualmente desaparecidos, las tapas de los discos
a los discos dentados. Equidistantes al orificio cen-
tral se encuentran otros cuatro orificios cuadrangula-
res para alojar los travesafios de separacion de
ambos discos (figura 5). Las dos piezas que confor-
man cada disco estan ensambladas mediante union
viva, al hilo de la madera e interiormente, por un
ensamblaje que consiste en un sistema de caja y
espiga, en el que a su vez la espiga se encuentra
anclada por espigas de madera que la atraviesan
perpendicularmente. Este dato fue revelado tras el
estudio radiogréfico realizado en dicha pieza.

Cada disco presenta, en una de sus caras, veinticinco
huecos donde se alojan los extremos de los radios (figu-
ra 6). Estos huecos estan tallados en la propia madera y
tienen un orificio cuadrangular que permite el anclaje de
una espiga de madera para sujetar el extremo del radio;



A=30mm F=65mm K'=120 mm
B =40 mm G=35mm L =110 mm
C =100 mm H=10mm M =120 mm
D=35mm I=35mm N =115 mm
E=45mm J=35mm

6. Dimensiones particulares de los discos dentados

otros veinticinco agujeros cuadrangulares se distribuyen
en los puntos mas externos de los dientes de cada disco,
con el fin de sujetar las tapas de cada uno de ellos, asi
las tapas presentan estos mismos veinticinco agujeros
cuadrangulares.

El reverso de los discos presenta dos travesafios cada
uno no originales, sujetos mediante cinco espigas de
madera cada travesafio; estan colocados perpendicu-
larmente y refuerzan las piezas ensambladas. Los
taladros dados a las piezas de madera las han atra-
vesado de tal forma que podemos ver la espiga de
madera introducida para sujetar estos travesafios por
ambos lados.

Los discos y sus respectivas tapas fueron marcados
mediante un golpe de formdn para no confundirlos al
montarlos, asi el disco que venia denominado DD (disco
delantero), por ser la posicion que ocupaba en el con-
junto de la rueda en el Museo Provincial de Huelva, pre-
senta en su cara dentada una de sus tablas marcada
con dos lineas en forma de V, asi como cuatro de sus
dientes marcados como I, II, Il y IV en el sentido de
marcha de las agujas del reloj y un aspa en forma de X
y la otra mitad con dos aspas XX. Esta misma circuns-
tancia concurre en la tapa de dicho disco. El otro disco
dentado, denominado DT (disco trasero), posee una de
las tablas marcadas con una linea del tamafio de la

boca del formén que la origind en forma de | y la otra
tabla con dos lineas II. Al igual que en el caso anterior,
estas marcas se repiten en su tapa (figuras 7 y 8).

Las caras dentadas de los discos se completan con
unas tapas de forma ovalada que tienen por funcion
cubrir y proteger los extremos de los radios. Las tapas
estan compuestas por cuatro tablas de distintas escua-
drias y divididas en dos mitades, con la particularidad
de que la tapa del disco dentado delantero (DD) presen-
ta la tabla central de una sola pieza, dividida en dos
mitades. Las tablas de la tapa han sido extraidas
mediante corte tangencial. Presenta en el centro el
mismo orificio cuadrangular que tiene la misma dimen-
sion que la del disco dentado, asi como los cuatro orifi-
cios cuadrangulares y equidistantes del centro para per-
mitir el paso de los travesafios de separacion de ambos
discos y tres orificios mas por tabla para permitir el paso
de las espigas de sujecion de los desaparecidos travesa-
fios externos.

La disposicion actual de las tapas respecto a sus dis-
cos no era la original, ya que fueron girados para
hacerles coincidir con los cuatro orificios cuadrangula-
res de paso de los travesafios de separacion de los dis-
cos. Por esta circunstancia tampoco coincidian exacta-
mente los veinticinco agujeros de sujecion a los discos
dentados distribuidos por el contorno de dichas tablas
ni los otros tres orificios por tapa de sujecién de los
desaparecidos travesafios.

Al intentar llevar las tapas a su posicion correcta com-
probamos que los orificios descritos encontraban
correspondencia con los del disco dentado pero despla-
zados, imposibilitando su montaje. Esta circunstancia,
aunada al resultado de los estudios dendrocronoldgicos
de dichas tapas, nos llevaron a la conclusién de que
habian sido reaprovechadas de otras ruedas, por tanto
las marcas en forma de X y de | que presentaban los
discos dentados y sus tapas fueron llevadas a cabo en
la época de montaje de la rueda en las dependencias
de la compafiia minera.

El peso de las diferentes piezas que conforman los dis-
cos es el siguiente:

Tapa del disco delantero: 4.000 g
Disco delantero: 12.600 g

Tapa del disco trasero: 3.800 g
Disco trasero: 13.400 g
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DISPOSICION DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO
EN LOS TRAVESANOS.

A 350 mm 400 mm 355 mm 355 mm
B 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm
C 110 mm 120 mm 115 mm 115 mm
D 65 mm 105 mm 65 mm 65 mm
E 15 mm 10 mm 15 mm 15 mm
F 27 mm 28 mm 28 mm 27 mm
G 27 mm 29 mm 29 mm 29 mm
H 47 mm 46 mm 39 mm 40 mm
| 25 mm 31 mm 30 mm 37 mm

9. Medidas generales de los cuatro travesafios

#Travesafios de separacion de los discos

Existen cuatro travesafios de separacion de los discos
que sirven para fijar la distancia a la que han de estar
dispuestos el uno del otro y sujetar las tapas de los dis-
cos. Son de forma rectangular y estan extraidos de la
madera mediante un corte radial.

Los extremos estan trabajados, y por lo tanto, son
mas estrechos que el resto de la pieza para que se
inserten en los cuatro orificios de los discos y sus res-
pectivas tapas.

Actualmente cada travesafio presenta en uno de sus
extremos un orificio que permite el paso de una espiga
de seccion cuadrangular para anclar dicha pieza y nin-
guna de ellas es original. Suponemos que cada trave-
safio en el extremo opuesto tendria otro orificio con la
misma funcion, pero dado el mal estado de conserva-
cion de dichas piezas no podemos constatar su exis-
tencia. Estas piezas pesan 600 g (figura 9).

Radios

Los radios estan construidos de una sola pieza. La
madera que han utilizado para su fabricacion estéa cor-
tada radialmente, de una longitud aproximada de 185
cm. Presentan un estrechamiento a 68,5 cm del extre-
mo de unién con el cangilén, manteniéndolo hasta su
insercion en el disco central. Su peso medio es de 800
g. El peso total de los radios delanteros y traseros es de
37.600 g aproximadamente (figura 10).

Los radios presentan un extremo terminado en forma de
paralelepipedo para encajar en el disco central, con un
orificio de anclaje en donde iria una espiga de madera
de seccion cuadrangular (0,7 x 0,7 cm).

En el otro extremo, los radios se unen con los cangilo-
nes mediante cajeados y espigas de madera (figura
11). El tramo final de radio que queda al exterior, una
vez que se encontraba ensamblado en su sitio, se
construia redondeado para ofrecer la menor resisten-
cia posible a la friccion con el agua. Esta misma zona
posee un orificio de paso de espiga para sujetar la tra-
viesa exterior (pieza E).

Se encontré una perforacion de forma “circular”, en la
zona mas ancha del radio, que serviria para reforzar la
tabla de contorno interior. Esta pieza no ha aparecido en



ninguno de los cangilones estudiados; deducimos su
existencia por dichos orificios y por los planos de las
Ruedas levantados tras su aparicion.

Cangilones

Los cangilones (figura 12) estan formados por ocho
piezas:

# Tabica (pieza A). Esta pieza funcionalmente separa
los cangilones entre si, y a su vez permite la sujecion
de los radios. Todas han sido extraidas del &rbol
mediante un corte radial. La tabica tiene en sus extre-
mos dos espigas de forma rectangular situadas en el
corte transversal de la madera, que forman parte de la
misma pieza. Estas espigas se ensamblan en los extre-
mos de union de los radios a los cangilones mediante
el sistema de caja y espiga.

Para reforzar la unién se utilizan tres espigas de seccion
cuadrangular. Una atraviesa el radio y la espiga rectan-
gular de la tabica, y las otras dos se insertan directa-
mente sobre ella en sentido longitudinal a sus fibras.

La tabica tiene dos caras, la que se corresponde con la
entrada del agua es plana y la que se orienta en la zona
interna del otro cangilén presenta una elevacion en el
centro, cuya funcionalidad suponemos debe ser hidrau-
lica, para una mejor circulacién del agua en el interior
del cangilon (figura 13).

# Tablas laterales de entrada y salida de agua (pieza B).
Las piezas son de forma rectangular, han sido extraidas
mediante un corte radial al tronco y son de una sola
tabla para cada dos cangilones.

Uno de los extremos presenta un corte semicircular
para permitir la entrada y la salida del agua en cada
una de las posiciones que adopta la rueda al recoger
agua en el deposito a nivel del suelo y soltarla en su
punto mas alto en la canaleta de desagie. El extremo
que presenta la abertura esta biselado para permitir su
ensamblaje con la tabla de entrada y salida de agua
del siguiente cangilén. Esta misma circunstancia se
repite en el extremo opuesto pero quedando hacia el
interior del cangilon.

Las dos tablas presentan unas muescas en la zona
media, donde va ensamblado el travesafio que refuerza
interiormente la tabla de contencion de agua exterior.

10. Medidas generales de los radios

A=195mm H =280 mm
B =25mm | =25 mm
C=12mm J =20 mm
D =50 mm K =50 mm
E=10mm L=5mm

F=7mm M= 130 mm
G=7mm

11. Dimensiones generales de los extremos de los radios que se unen a los cangilones

Quedan sujetas a las piezas denominadas “C” median-
te tres espigas cuadrangulares situadas en su parte
externa y otras tres en su parte interna (figura 14).

# Tablas de contorno interior y exterior (pieza C). Tienen
estas piezas forma rectangular y han sido extraidas del
tronco mediante un corte tangencial. Estan formadas
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por una sola pieza para cada tres o cuatro cangilones.
Las tablas de contorno interior tienen en sus cantos cor-
tes rectangulares en angulo de 90°, para permitir el
asentamiento de los radios, mientras que las tablas de
contorno exterior presentan cajeados cuadrangulares
por los que introducir el extremo saliente de los radios.
Uno de los lados de estos cajeados estd cortado en
bisel, desconociendo su funcion.

Quedan sujetas a las piezas denominadas “B”
mediante tres espigas cuadrangulares situadas en
su parte externa y otras tres en su parte interna
(figura 15).

# Travesafio de refuerzo interior de la tabla de contor-
no exterior (pieza D). Esta pieza tiene forma rectangu-
lar y esta extraida mediante corte radial. La pieza ter-
mina en espiga rectangular para poder insertarse en
las tablas de contorno. Esta situada en la zona media
del cangilon. Queda sujeta a las piezas “B” mediante
una espiga de seccion cuadrangular en cada uno de
sus extremos (figura 16).

# Traviesa exterior (pieza E). Esta pieza en forma de
cuarto de cilindro tiene como funcion ajustarse a los
extremos de los radios, sujetar y afianzar la tabla de
contorno exterior. Tiene dos espigas de forma cuadran-
gular que cose esta pieza al extremo del radio. La pieza
esta extraida mediante un corte radial (figura 17).

# Traviesa de refuerzo exterior de la tabla de contorno
interior (pieza F). Estaria situada en la cara exterior de
la tabla de contorno interior e insertada en los orificios
de los radios. Esta pieza no ha sido hallada; solo
hemos podido deducir su existencia por los estudios
realizados sobre la rueda y por los planos existentes en
el Museo de la Fundacion Minera de Riotinto de ruedas
elevadoras de agua similares.

Todas estas piezas se encuentran espigadas entre si con
el fin de afianzar las uniones. Se utilizaron al menos 20
espigas por cangilon (figura 18).

Estado de conservacion

El mal estado de conservacion general que la rueda pre-
sentaba en el Museo de Huelva hizo necesaria una inter-
vencion preventiva con el fin de desmontar los distintos
elementos que la conforman y evitar su desplome. Esta

circunstancia puso en evidencia la necesidad de atender
los mdltiples problemas de conservacion que el bien
demandaba, justificando una intervencion inmediata.

Si imaginamos en un mapa conceptual la vida material
de la rueda, podemos ver como a lo largo del tiempo
se han ido sucediendo y alternando los dos principales
agentes de deterioro que han mermado sus propieda-
des: en sus origenes, podemos considerar como prin-
cipal agente el deterioro de tipo antrdpico, esto es, el
producido por el hombre al hacer uso de la herramien-
ta en un constante y posiblemente continuo girar ele-
vando agua a los niveles superiores. Una vez abando-
nada la actividad minera en la zona, las galerias se
desplomaron sobre estos ingenios mecanicos dando
lugar al deterioro de tipo abittico, es decir, el aporte
continuo de agua, los cambios de humedad que pro-
ducen decoloraciones, fendas, merma de las propieda-
des fisico-mecanicas, el uso mecanico que hizo que la
madera perdiera su resistencia, asi como el peso de
toneladas de tierra produciendo deformaciones.
También son importantes las condiciones en que ha
estado la rueda durante su enterramiento, puesto que
las alteraciones que ha sufrido son consecuencia de
las condiciones ambientales, temperatura, humedad
relativa, tipo de suelo, etc. La madera, al estar enterra-
da y con aporte de humedad, siendo un material
higroscépico que reacciona con el medio, cediendo o
absorbiendo agua hasta llegar al equilibrio con respec-
to a las condiciones de humedad del entorno, sufre
una serie de tensiones mecanicas, que se reflejan en
cambios de volumen que dan lugar a las fendas (figu-
ra 19).

En épocas mas recientes el descubrimiento y extraccion
de la rueda del yacimiento nos trae nuevamente a la
inadecuada mano del hombre como el principal respon-
sable de su deterioro aunado a unas posteriores pési-
mas condiciones expositivas.

Cuando se produjo el hallazgo de la rueda, ésta se extra-
jo desmontandola pieza a pieza. Los elementos no fue-
ron numerados para su posterior montaje, por lo que
debido a este sistema de extraccion, nos encontramos
con piezas cambiadas de orientacion, tablas que confor-
maban los cangilones que no correspondian a su lugar
de origen, etc. (figuras 20, 21y 22).

También hallamos piezas fracturadas a causa del sistema
de extraccion: los extremos de los radios que se unen a



12. Perspectiva estallada de uno de los cangilones

14. Dimensiones generales de las tablas laterales de entrada y salida de agua: (pieza

B). Orientacion de los anillos de crecimiento

16. Dimensiones generales del travesafio de refuerzo interior de la tabla de contorno

exterior (pieza D). Orientacion de los anillos de crecimiento

e

"E=40mm
F=30mm
G=15mm
H=18 mm
I=15mm
J =50 mm

A=20mm
B =180 mm
C =210 mm
D=35mm
E=10 mm

A=355mm
B =510 mm
C=295mm
D =140 mm

17. Dimensiones generales de la traviesa exterior (pieza E). Orientacion de los anillos

de crecimiento

A =190 mm
B=35mm
C =130 mm
D =130 mm
E =50 mm
F=15mm
G=5mm
H=5mm
=15 mm

13. Dimensiones generales de la tabica: (pieza A). Orientacion de los anillos de crecimiento

A =485mm
B =210 mm
C =120 mm
D =450 mm
E=10 mm

15. Dimensiones generales de las tablas de contorno interior y exterior. (pieza C).
Orientacion de los anillos de crecimiento

A=195mm
B=15mm
C=35mm
D =48 mm
E=125mm
F =50 mm
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los cangilones estaban todos fracturados o serrados (figu-
ra 23). Habia cangilones que habian perdido parte del
soporte, con grietas y fisuras en las tapas de los discos.

Una vez extraidos todos los elementos que componen la
rueda, utilizaron clavos de hierro para su remontaje, lo
que produjo a través del tiempo numerosas grietas, fisu-
ras y desgarros.

Es probable que después de su extraccion y posterior
montaje hubiera sufrido una desecacion lenta, puesto
que las piezas en general no presentaban alteraciones
debidas a cambios violentos de la humedad, lo que
hubiese producido contracciones desiguales.

Tenia deterioros causados por acciones mecénicas. Las
piezas en su mayoria estaban fracturadas e incomple-
tas. Presentaban depésitos superficiales en forma de
polvo, un velo blanquecino, manchas, diversos materia-
les adheridos y restos de concreciones.

En particular las piezas que componen la rueda habi-
an llegado a nosotros en un relativo estado de buena
conservacion, debido especialmente a los particulares
cambios que sufrié la madera en su composicion. El
tipo de alteracion que pudimos constatar, a través de
las radiografias y del examen microscopico de mues-
tras del material de composicion de la rueda, daba una
imagen en la que pudimos apreciar la estructura de
sostén completamente colmatada de mineral.

Il A= 60 mm
B=7mm

18. Situacion de las espigas en el cangilén

Podemos decir que la madera que nos ocupa estaba en
parte mineralizada. La estructura anatdmica de la
madera (los vasos, las fibras, las células) estaba impreg-
nada por diversos compuestos minerales, entre los que
podemos hallar sulfuros, carbonatos y 6xidos de cobre,
minerales de hierro, pirita, antimonio, etc. Pudimos
observar, en un muestreo preliminar, que las piezas
estaban saturadas de mineral absorbido del entorno
donde se hallaban enterradas, lo que permitié que, en
cierto modo, se conservarse la rueda y, de este modo,
pudiese llegar hasta nosotros.

Otro dato importante para evaluar el grado de conserva-
cion de la madera es la coloracion, ya que la accién de
hongos, bacterias e insectos xiléfagos provocan una
serie de matizaciones caracteristicas. No es nuestro
caso, pues la madera, al haber estado enterrada y en
condiciones anaerobias, se habia defendido de este tipo
de agresion. Sin embargo, la pieza tenia un ataque de
microorganismos, hongos denominados comUnmente
“pudricion parda”, identificados en el laboratorio en
estado latente, no activo, que podian haber atacado a la
rueda después de su extraccion, ya que, como hemos
dicho anteriormente, la rueda se habfa montado en un
almacén donde no se llevaria a cabo un control
medioambiental.

También es posible que la rueda se protegiera del ata-
que de hongos, bacterias o insectos xil6fagos por la
absorcion de minerales ricos en sulfuros y oOxidos de




cobre del entorno, puesto que este tipo de compuestos
son muy eficaces como fungicidas.

Las diferentes alteraciones que suftian las piezas de
madera de la rueda podemos englobarlas en dos gru-
pos: el primero, los discos y radios; el segundo, los can-
gilones. Todos estos elementos posefan depositada, por
falta de mantenimiento, una espesa capa de suciedad
superficial en forma de polvo.

Los discos tenian fisuras y grietas, pero no presentaban
deformaciones muy alarmantes (figuras 24 y 25).

Los radios mostraban fracturas, grietas, fisuras y algu-
nos alabeos. Sus extremos de insercion en el disco cen-
tral estaban en general practicamente perdidos, agrieta-
dos, agujereados por clavos de factura moderna, algu-
nos incluso estaban serrados. Igualmente los extremos
de union con los cangilones estaban fracturados presen-
tando el mismo cuadro de alteracion.

Los cangilones eran los elementos méas deteriorados.
Tanto las alteraciones estructurales como mecéanicas
eran evidentes en estas piezas. Se hallaban en su
mayorfa fracturados e incompletos. Presentaban
deformaciones del soporte, alabamientos, fracturas,
grietas, fisuras, etc. La presencia de nudos era carac-
terfstica comdn en los cangilones. También pudimos
apreciar en algunos de los elementos huellas de ela-
boracion (figura 26).

La mayoria de las espigas de madera que unen las pie-
zas se hallaban fracturadas o se habian perdido por
manipulaciones inadecuadas.

El eje de la rueda es el Unico elemento metélico y se
trata de una pieza de bronce que estaba muy bien con-
servada.

La pieza de madera que recubria el eje habia desapare-
cido, asi como otras veinticinco piezas de forma cilindri-
ca que estaban situadas por debajo de las tablas interio-
res de contencion de aguas, entre los extremos de los
radios, y cuya misién consistiria en ayudar a mantener
en su sitio a esta pieza de madera. Tampoco se conser-
vaban los travesafios de sujecion de las tapas de los dis-
cos dentados.

Diversas alteraciones de caracter antropico en forma de
arafiazos, golpes de martillo, agujeros de clavos, desgas-
te, etc. venian a completar el cuadro de alteraciones pre-
sentes en la superficie de la madera.

No existfa constancia documental de las intervenciones
a las que habia sido sometida la rueda. No obstante,
segun los datos recopilados, parece ser que tras su
extraccion qued6é montada en un almacén en Riotinto.
La inadecuada extraccion de la rueda, unido al delicado
estado de conservacion que debia presentar, obligé a
una primera intervencion “in situ”, carente de toda fide-
lidad, ya que encontramos piezas reaprovechadas de

19. Fracturas en las fendas del soporte del eje de bronce
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otras Ruedas similares, piezas colocadas con diferente
orientacion o inconexas y sujetas con clavos metalicos,
puesto que durante la extraccion las espigas que unian
las piezas se fracturaron.

El resto de las piezas rotas o fracturadas se unieron de
forma poco ortodoxa. En general la rueda presentaba
numerosas piezas afiadidas, sobre todo listones de dife-
rentes medidas, para dar fortaleza a los radios y para
unirlos a lo cangilones (figura 27). Los listones también
estaban sujetos mediante clavos de hierro (puntillas)
totalmente oxidados.

20. Cangilén n° 23

Posteriormente, en la década de los afios setenta, fue
trasladada al Museo de Huelva, lo cual debi6 suponer
una nueva intervencién para su traslado y otra mas
tarde para su montaje expositivo en el museo.

De esta época deben ser los injertos de madera obser-
vados en algunas piezas, la reduccion de los orificios
centrales de los discos donde se aloja el eje, mediante
2L Cangién n° 6 cuatro piezas de madera pegadas para adaptarse al
mismo, y las reintegraciones parciales del soporte con
resinas epoxidicas (HV y SV 427), sobre todo en los dis-
cos y sus tapas. También nos encontramos orificios
obturados con tapones de madera.

En el afio 1997 se volvié a desmontar por encargo
expreso del citado museo, pues la pieza parecia que
iba a desplomarse, ya que el sistema de sustenta-
cion que tenia era un caballete de madera apoyado
sobre una base de aglomerado que fue puesto de
22, Cangilones n° 9 y 21 manera provisional cuando se expuso por primera
vez en el museo.

¢4

En esta Gltima actuacion se han utilizado grapas meta-
licas para sujetar piezas fracturadas, como por ejemplo
los extremos de los radios que estaban bastante debi-
litados.

Soporte del eje

Es una de las piezas que peor habia soportado el
continuo aporte de humedad y los continuos cam-
bios en la temperatura y la humedad relativa y que
por tanto peor estado de conservacion presentaba.
Numerosas eran las fendas y partes integrantes que
se encontraban sueltas, algunos trozos se habian
sujetado con pequefias grapas metalicas para evitar
23. Aserrado de un radio al cangilon su pérdida durante el desmontaje total de la rueda




en el Museo de Huelva; no obstante, pudimos apre-
ciar la ausencia de pequefios trozos de madera en
uno de los extremos.

La pieza se encontraba fracturada levemente en el cen-
tro, en sentido transversal, sin riesgo de separacion o
disgregacion.

Una pequefia puntilla habia sido clavada para intentar
sujetar una de las fendas.

Al igual que otras piezas las concreciones de minerales
depositadas sobre la pieza e incrustadas en las abertu-
ras y oquedades eran cuantiosas.

La estructura celular se encontraba muy compactada,
confiriéndole un peso elevado en relacién con el tama-
fio. La madera seleccionada para elaborar la pieza debia
reunir una serie de caracteristicas especificas de dureza
y durabilidad suficientes como para resistir el continuo
roce del eje de bronce; unido al continuo aporte de

ﬁ PERDIDA DE SOPORTE PRESENCIA DE ESPIGAS

DE MADERA .

RELLENOS DE RESINA AUSENCIA DE ESPIGAS D
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PIEZAS DE MADERA
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24. Anverso de la tapa del disco dentado delantero

minerales absorbidos por la madera, hacian de esta
pieza una de las mas pesadas y duras a pesar de su
aparente fragilidad.

Eje

De toda la estructura, este elemento estaba elaborado
en bronce de plomo con gran cantidad de agregados de
plomo por el exterior®,

Se trataba de una pieza funcional sin concesiones a
detalles de acabados, probablemente producto de una
elaboracion rutinaria y casi de momento, incluso vemos
que posiblemente reaprovechada en base a la huella de
su fractura rectificada; dejaba ver una superficie irregu-
lar llena de huellas estriadas del soporte que habia ser-
vido de molde, afectada por numerosos crateres debi-
dos a la falta de una colada fluida. La pieza se encon-
traba con fractura antigua en dos porciones desiguales
unidas por un vastago interno y rematada por el exterior
con un cordén de plomo fundido que se adaptaba par-

PRESENCIA DE ESPIGAS

PERDIDA DE SOPORTE
- DE MADERA

| RELLENOS DE RESINA

" EPOXICA DE MADERA

AGUJERQOS POR CLAVOS
METALICOS

]
AUSENCIA DE ESPIGAS D

I Nupos

D GRIETAS

B LINEAS DE ENSAMBLE

PIEZAS DE MADERA
NO ORIGINALES

INSCRIPCIONES

25. Cara interna del disco dentado delantero
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cialmente a los bordes de fractura. La unién parecia ser
suficientemente fuerte.

En lo que se refiere al estado de conservacion, el objeto
presentaba:

* Denso recubrimiento de suciedad generalizada del
contexto procedente de residuos minerales, muy incrus-
tada en la casi totalidad de la pieza ocultando no sélo el
aspecto original de la superficie del metal sino evitando
la formacién de productos de corrosion envolventes en
dichas zonas, que sélo presentaban una ligera oxida-
cién; por tanto no se puede hablar de una completa y
uniforme corrosion superficial, habiéndose generado
paralelamente costras de carbonato mas densas junto a
corrosion uniforme.

* Manchas de pintura roja de tipo sintético.

* Formaciones localizadas de sulfuro de cobre, carbona-
to bésico de cobre asi como otros productos hidratados
de cobre; algunos focos superficiales de cloruro de
cobre. En cuanto a los productos derivados del plomo,
el mas usual es el carbonato de plomo.

Discos

Los discos y sus tapas presentaban fisuras y grietas,
tanto por rotura de las piezas en la direccién de la
veta como de aquellas otras ensambladas. No se
observaban deformaciones alarmantes. Habian sido
reforzados mediante resina epoxi (Araldit SV y HV
427), en ocasiones obturando méas de lo necesario y
cubriendo la madera innecesariamente; en este sen-
tido pudimos observar algunos agujeros cuadrangula-
res de paso de espigas de madera cegados por la
resina epoxica en los discos dentados sobre todo. En
el caso de sus respectivas tapas, éstos habfan sido
obturados con trozos de madera que intentaban
simular la espiga original. En algin momento dado
estas tapas debieron sujetarse a los discos dentados
mediante puntillas, ya que es la Unica explicacion
razonable al numero elevado de agujeros producidos
por clavos que presentaban y que en la actualidad
tan so6lo habian quedado éstos.

En los espacios donde se alojan los radios, se aprecia-
ban agujeros producidos por clavos de diferentes inter-
venciones. Los dafios producidos por esta practica
eran cuantiosos dejando la madera desfibrada y rota.

26. Huellas de la herramienta de corte

27. Sistema de sujecion de los radios a los cangilones

Las escasas pérdidas de madera original habian sido
repuestas en algunas zonas mediante piezas injertadas,
intentado confundirlas con las piezas originales. Otras
zonas no habian sido repuestas. Los orificios centrales
de los discos donde se aloja el eje habian sido reduci-
dos mediante cuatro piezas de madera pegadas para
adaptarse al eje y asi suplir las piezas de madera origi-
nal que ocupaban esta posicion y realizaban esta fun-
cion. Para reforzar las grandes piezas de madera que
conforman los discos dentados, se habfan colocado dos
travesafios sujetos por espigas de madera que habian
atravesado ambas caras de los discos.

Las zonas afectadas por el ataque de hongos se encon-
traban en la cara interna del disco dentado denominado
DT y en la cara externa de la tapa del disco dentado
denominado DD, asi como en la cara no dentada del
disco denominado DD.

En la cara dentada del disco DD observamos una linea
de fractura, reparada con posterioridad, junto a un des-
fibramiento y deformacion de la superficie como conse-



cuencia de haber sido arroyado por alguna otra pieza de
madera y permanecer en esa posicion durante un largo
periodo de tiempo.

Todo el conjunto presentaba una importante acumula-
cion de tierras depositadas en superficie, grietas, fisu-
ras y oquedades junto a una espesa capa superficial
de polvo.

# Travesarios de separacion de los discos

Estas cuatro piezas estaban en peor estado de conser-
vacion, de ello nos daban cuenta las pérdidas de
madera de los travesafios nimero 1y 2, en los que, y
en otra intervencidn anterior, habia sido necesario
reponer un amplio trozo de los mismos en sus extre-
mos hasta alcanzar el tamafio necesario para separar
los discos. Los otros dos travesarios presentaban sus
extremos erosionados, con algun pequefio porcentaje
de pérdidas.

En las cuatro piezas pudimos observar pequefias grietas
longitudinales y aguijeros de los clavos utilizados en los
distintos montajes que tuvo la rueda.

En una de las caras de los travesafios 3 y 4 se observa-
ron las huellas de las herramientas utilizadas en su fabri-
cacion. Superficialmente tenian las mismas acumulacio-
nes que los discos.

Radios

Los radios (figura 28) eran elementos obtenidos de
una sola pieza de madera y cortados en el despiece
del tronco en sentido radial. En todos ellos aprecia-
mos diversas alteraciones de caracter antropico en
forma de arafiazos, golpes de martillo, agujeros de
clavos y desgaste.

De los 50 radios que disponia la rueda tan sélo se con-
servaban 48, es decir, la cara “delantera” presentaba
25 radios y la cara “trasera” 23. Ocupaban la posicion
RT 2 y RT 3. Estos dos radios habian sido repuestos
mediante unos listones de madera de la misma entidad
que los cortados para unir radios separados.

En general tenian depésitos superficiales en forma de
polvo, un velo blanquecino, manchas, concreciones ver-
dosas debidas posiblemente al “gossam” y otros mate-
riales adheridos. La madera se encontraba bastante

seca, lo que habia dado lugar a fisuras y microfisuras en
la superficie.

Radio n® RD-1

Medidas

Largo: 164,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 4,5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 ¢cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Se hallaba par-
tido en su mitad. Para reforzar la zona se habia emple-
ado un liston de 47,5 x 4 x 1,5 cm sujeto a la madera
con seis clavos de hierro.

Las fisuras se manifestaban principalmente en el extre-
mo del radio que se inserta en el disco central, el cual
se encontraba astillado con pérdida de unos 6 cm de
madera y con marcas de agujeros realizados por clavos
de diversa entidad. Esto es debido a causas de uso y a
las diferentes intervenciones que habia sufrido la pieza
a causa de montajes y desmontajes. El extremo de
union con el cangilon estaba roto en su base. El radio
no se encontraba alabeado.

Habia una marca incisa con nlmeros romanos (II).
Posiblemente fuese una antigua numeracién dada para
el montaje 0 desmontaje de la rueda. Las muescas de
estrechamiento del radio se hallaban a 43,5 cm del
extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-2

Medidas

Largo: 164, 5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 4,5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio presentaba depésitos superficiales en forma de
polvo, restos de concreciones del mineral “gossam”,
sobre todo en el extremo que se inserta en el disco cen-
tral, manchas de oxidos de hierro, un ligero velo blan-
quecino y otros materiales adheridos. La madera estaba
muy seca, lo que habia dado lugar a fisuras, grietas, que
se hacfan mas patentes en el extremo que se inserta en
el disco central. Este presentaba un orificio donde se
insertarfa la espiga de madera que lo sujetarfa a dicho
disco. Ahora presentaba agujeros de clavos que lo
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28. Vista general de los radios de la cara delantera antes de la intervencion

habian sujetado al disco central.

El radio se hallaba fracturado e incompleto. El extremo
de union con el cangilon estaba roto en su base. En esta
zona quedaba un resto de madera de refuerzo que se
puso para unir el radio al cangilén, y que se serr¢ en el
desmontaje. Mide la pieza 15 x 5 x 1,5. Se apreciaban
tres clavos. En la zona central del radio observamos un
golpe con pérdida de volumen.

Encontramos una marca incisa con ndmeros romanos
(). Las muescas de estrechamiento se hallaban a 46,5
cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-3

Medidas

Largo: 156, 5 cm

Ancho insercion disco: 3,2 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

La madera presentaba depdsitos superficiales en
forma de polvo, manchas de oOxidos de hierro y un lige-
ro velo blanquecino. Estaba muy seca, lo que habia
provocado fisuras, grietas, que se hacian mas notables
en el extremo que se inserta en el disco central, que
habia perdido parte de su volumen. Tampoco se con-
servaba el orificio de anclaje al disco central que esta-
ria perforando dicha zona. La zona presentaba aguije-
ros de diversa entidad debidos a su sujecion al disco
central mediante clavos.

El radio se hallaba fracturado e incompleto. El extre-
mo de union con el cangilon estaba roto en su base.
Se apreciaban marcas de tres clavos en la mitad

superior del radio. En la zona central observamos un
agujero con pérdida de volumen. El radio no estaba
alabeado.

Se observd una marca incisa con nimeros romanos
(XXV). Las muescas de estrechamiento se hallaban a 46
cm del extremo de insercidn con los cangilones.

Radio n° RD-4

Medidas

Largo: 166,5 cm

Ancho insercion disco: 3,2 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

La madera presentaba depésitos superficiales en forma
de polvo, manchas de 6xidos, restos de concreciones de
mineral “gossam” y un ligero velo blanquecino. La
madera en general se encontraba muy seca, pero en
esta pieza no se apreciaban fisuras longitudinales preo-
cupantes.

El radio estaba fracturado e incompleto. Se hallaba frag-
mentado en cuatro partes. Una de las fracturas se
encontraba a 66 cm de la base de la cabeza de union
con el cangilén, la siguiente a 24 cm de ésta. Para refor-
zar esta zona habian utilizado un fragmento de madera
de 64,5 x 4 x 1,5, que estaba claveteado al radio. La
siguiente grieta se hallaba a 57 cm. En este caso habi-
an realizado una especie de injerto para acoplar la
madera de sustentacion.

Este radio no conservaba el orificio de anclaje al disco
central. El extremo de union con el cangilén estaba roto
en su base. El radio no estaba alabeado.

Habfa una marca incisa con nimeros romanos (XXIV).
Las muescas de estrechamiento se hallan a 45,5 cm del
extremo de insercion con los cangilones.

Radio n® RD-5

Medidas

Largo: 164 cm

Ancho insercion disco: 3,2 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 ¢cm

La madera tenia depésitos superficiales en forma de
polvo, manchas de 6xidos de hierro y un ligero velo



blanquecino. Se encontraba muy seca, lo que habia
dado lugar a fisuras, grietas, que se hacfan mas
notables en el extremo que se inserta en el disco
central. Se conservaba el orificio de anclaje al disco
central.

El radio se hallaba fracturado e incompleto. El extremo
de unién con el cangildn estaba roto en su base y la
cabeza que se inserta en el disco central estaba muy
deteriorada.

Se apreciaban marcas de tres clavos en la zona proxi-
ma al extremo de unién al cangilon, debidas a la pieza
que se habia afiadido para reforzar esta zona y anclar
el radio al cangilén. En el desmontaje la pieza fue
serrada y el fragmento que quedo claveteado al radio
media 14 x 3 x 1,5. También se apreciaban otras mar-
cas de antiguos anclajes de diversas entidades. No
estaba alabeado.

Se observé una marca incisa con numeros romanos
(XXII1). Las muescas de estrechamiento se hallan a
44,5 cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-6

Medidas

Largo: 159 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

Las fisuras mas patentes estaban en el extremo del
radio mas estrecho que se inserta en el disco central.
Esta zona se encontraba astillada, con pérdida de unos
6 cm de madera y con marcas de agujeros realizados
por clavos de diversa entidad, debido a causas de uso y
a las diferentes intervenciones que habia sufrido la pieza
a causa de montajes y desmontajes. El radio se hallaba
fracturado e incompleto. El extremo de unién con el can-
gilon estaba roto en su base.

El radio estaba fracturado en su mitad. Para reforzar la
zona se habia empleado un liston de 37,5 x 3,5 x 1,5
cm sujeto a la madera con seis clavos. El radio estaba
alabeado.

Habfa una marca incisa con nimeros romanos (XXII).
Las muescas de estrechamiento se hallan a 46,5 cm del
extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-7

Medidas

Largo: 100 cm

Ancho insercion disco: Inexistente
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto, perdiendo la
parte que se inserta en el disco central, unos 60 cm. Solo
conservaba la zona de unién con el cangilén, que estaba
rota por su base. En esta zona habia unos listones clava-
dos al radio que se habrian utilizado para unir éste al can-
gilén. Estaban serrados y median 16 x4,5x 1,5cmy 7,5
x 3,5 x 1,5 cm ya que estaban superpuestos.

Este radio s6lo presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 45,5 cm del extremo de insercion con
los cangilones.

Radio n° RD-8

Medidas

Largo: 155,5 cm

Ancho insercion disco: Inexistente
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba completo, salvo por la pérdida del extre-
mo que se inserta en el disco central y la zona que
forma parte del cangilén, donde habia un liston clavado
al radio que se utilizd para unir éste al cangilon. Estaba
serrado y media 15 x 5 x 1,5.

Se observd una marca incisa con nimeros romanos
(XX). Este radio solo presenta una muesca en la zona en
que se estrecha a 45,5 cm del extremo de insercién con
los cangilones.

Radio n® RD-9

Medidas

Largo: 159 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba completo, pero fracturado, habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central. Se
apreciaba en esta zona un injerto con madera diferente
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para recuperar el volumen del extremo del radio. Sélo
conservaba la zona de union con el cangildn que estaba
rota por su base. En esta zona habia unos listones cla-
vados al radio que se habrfan utilizado para unir éste al
cangilén. Estaban superpuestos y serrados y median
12,5 x 3,7 x 1,5 cm. Otro liston de refuerzo en la zona
central del radio estaba claveteado en la zona de fractu-
ra mediante 8 clavos.

Tenia una marca incisa con nimeros romanos (XIX).
Este radio sélo presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 44,5 cm del extremo de insercion con
los cangilones.

Radio n° RD-10

Medidas

Largo: 162 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon; 5 cm
Extremo union cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 ¢cm

El radio habia perdido parte del extremo que se
inserta en el disco central, pero conservaba el orifi-
cio de anclaje. Estaba fracturado en la unién con el
cangilén. En esta zona habfa unos listones super-
puestos clavados al radio que se habrian utilizado
para unir éste al cangilon. Estaban serrados y medi-
an 8 x4,5x15.

Encontramos una marca incisa con ndmeros romanos
(XI1X). Este radio sélo presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 44 cm del extremo de inser-
cion con los cangilones.

Radio n° RD-11

Medidas

Largo: 166 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba completo pero fracturado. Habia per-
dido parte del extremo que se inserta en el disco
central, y no conservaba el orificio de anclaje. Estaba
fracturado en la unién con el cangilon. En la zona de
fractura habia un listén superpuesto clavado al radio
que media 31 x 3,5 x 1,5 cm y estaba sujeto median-
te 7 clavos.

Tenfa una marca incisa con ndmeros romanos (XVII).
Este radio sélo presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 44,5 cm del extremo de insercién con
los cangilones.

Radio n°® RD-12

Medidas

Largo: 150 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba completo. Habia perdido parte del extremo
que se inserta en el disco central, y no conservaba el ori-
ficio de anclaje. Estaba fracturado en la unién con el can-
gildn. En esta zona habia unos listones superpuestos cla-
vados al radio que se habrfan utilizado para unir éste al
cangilon. Estaban serrados y median 14 x 4,5 x 1,5.

Tenia una marca incisa con nimeros romanos (XVI).
Este radio solo presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 47 c¢m del extremo de insercion con
los cangilones.

Radio n® RD-13

Medidas

Largo: 154,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central que
presentaba forma escalonada, pero conservaba el orifi-
cio de anclaje. Estaba fracturado en la unién con el can-
gilbn. En esta zona habia unos listones superpuestos
clavados al radio que se habrfan utilizado para unir éste
al cangilon. Estaban serrados y median 12 x 4,5 x 1,5.

Habia una marca incisa con nimeros romanos (XV).
Este radio s6lo presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 47 cm del extremo de insercion con
los cangilones.

Radio n® RD-14

Medidas

Largo: 152 cm

Ancho insercion disco: 3 cm



Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central,
pero conservaba el orificio de anclaje. Habia marcas
de agujeros realizados por clavos de diversa entidad,
debido a causas de uso y a las diferentes intervencio-
nes que habia sufrido la pieza a causa de montajes y
desmontajes. Estaba fracturado en la unién con el can-
gilén y parecia que esta zona habia sido serrada. En
esta zona habia unos listones superpuestos clavados al
radio que se habrian usado para unir éste al cangilon.
Estaban serrados y median 12 x 4,5 x 1,5. La fractura
que presentaba a 50 cm del extremo de insercion en el
disco central estaba reforzada mediante un liston de
51 x4,5x 1,5 cmy sujeto mediante varios clavos. Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 43,5 cm del extremo de insercién con los
cangilones.

Radio n° RD-15

Medidas

Largo: 157 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, y no
conservaba el orificio de anclaje. Habfa marcas de agu-
jeros realizados por clavos de diversa entidad, debido a
causas de uso y a las diferentes intervenciones que
habia sufrido la pieza a causa de montajes y desmonta-
jes. Estaba fracturado en la unién con el cangilon y pare-
cla que esta zona habia sido serrada. En esta zona
habia unos listones superpuestos clavados al radio que
se habrfan utilizado para unir éste al cangilén. Estaban
serrados y median 12 x 4,5 x 1,5 cm.

Habia una marca incisa con nimeros romanos (XV).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que
se estrecha a 45 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n° RD-16
Medidas
Largo: 154 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, y
no conservaba el orificio de anclaje. Habia marcas de
agujeros realizados por clavos de diversa entidad, debi-
do a causas de uso y a las diferentes intervenciones
que habia sufrido la pieza a causa de montajes y des-
montajes. Estaba fracturado en la unién con el cangi-
[6n y parecia que esta zona habia sido serrada. En esta
zona habia unos listones superpuestos clavados al
radio que se habrian utilizado para unir éste al cangi-
16n. Estaban serrados y median 12 x 4,5 x 1,5. La frac-
tura que presentaba a 42 c¢cm de la cabeza de unién
con el disco central estaba reforzada con un listén de
24 x 3 x 1 cm y varios clavos.

Tenia una marca incisa con nimeros romanos (XIl).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que
se estrecha a 45,5 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n® RD-17

Medidas

Largo: 167,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdi-
do parte del extremo que se inserta en el disco cen-
tral, y no conservaba el orificio de anclaje. Habia mar-
cas de agujeros realizados por clavos de diversa enti-
dad, debido a causas de uso y a las diferentes inter-
venciones gue habfa sufrido la pieza a causa de mon-
tajes y desmontajes. Estaba fracturado en la unidn
con el cangilon. En esta zona habia unos listones
superpuestos clavados al radio que se habrian utiliza-
do para unir éste al cangilon. Estaban serrados y
median 12 x 4,5 x 1,5. Las fracturas que presentaba
a 18 y 35 cm de la cabeza de union con el disco cen-
tral estaban reforzadas con un liston de 48 x 3,9 x 1,4
cm y varios clavos, aunque no llegaba a reforzar
ambas fracturas, ya que la mas cercana a la cabeza
no estaba cubierta por el listdn. Se aseguré esta zona
también con clavos.
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Habia una marca incisa con niimeros romanos (XI). Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se estre-
cha a 45 cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-18

Medidas

Largo: 165 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, y con-
servaba el orificio de anclaje. Estaba fracturado en la
unién con el cangilén. En esta zona habia unos listones
superpuestos clavados al radio que habrian usado para
unir éste al cangilén. Las fracturas que presentaba a 38 y
77 cm de la cabeza de union con el disco central estaban
reforzadas con unos listones de 22 x4 x L cmy 21,5 x 4
1 cm. Varios clavos sujetaban ambos listones. Este radio
presentaba una muesca en la zona en que se estrecha a
47 cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n® RD-19

Medidas

Largo: 160 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén; 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, y
conservaba el orificio de anclaje. Se encontraba bastan-
te agrietado y con muchos aguijeros de clavos de diver-
sa entidad. Estaba fracturado en la union con el cangi-
16n. En esta zona habia unos listones superpuestos cla-
vados al radio que se habrian usado para unir éste al
cangilon. Este radio presentaba una muesca en la zona
en que se estrecha a 44,5 cm del extremo de insercion
con los cangilones.

Radio n° RD-20

Medidas

Largo: 153,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, pero
conservaba el orificio de anclaje. Se encontraba bastan-
te agrietado y con muchos aguijeros de clavos de diver-
sa entidad. El radio tenia una pieza que no correspondia
al mismo de unos 20 cm. La zona estaba asegurada
mediante un liston clavado al radio de 61,5 x 3,5 x 1,5
cm y varios clavos. El extremo del radio que se une con
el cangilon estaba fracturado, y habia unos listones cla-
veteados en esta zona que se habrian utilizado para unir
éste al cangilon.

Habia una marca incisa con nimeros romanos (VIll).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que
se estrecha a 46 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n°® RD-21

Medidas

Largo: 163 cm

Ancho insercion disco: 2,2 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, pero
conservaba el orificio de anclaje. Se encontraba bastan-
te agrietado y con muchos aguijeros de clavos de diver-
sa entidad. A 65 cm de la cabeza de union con el disco
central se observaron dos fracturas con pérdida de volu-
men, que se habia suplido con un fragmento de otro
radio de 12,5 x 3,5 x 2,5 cm, que a su vez se habia
suplementado con un liston clavado al radio de 52 x 3
x 1,5 cm. El extremo del radio que se une con el cangi-
I6n estaba fracturado, y habia unos listones claveteados
en esta zona que se habrian utilizado para unir éste al
cangilén que median 12,5 x 4,2 x 3 cm.

Tenia una marca incisa con ndmeros romanos (VII). Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se estre-
cha a 46 cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RD-22

Medidas

Largo: 163,5 cm

Ancho insercién disco: 3,3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm



El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdi-
do parte del extremo que se inserta en el disco cen-
tral, pero conservaba el orificio de anclaje. Se encon-
traba bastante agrietado y con muchos agujeros de
clavos de diversa entidad. A 29 cm del extremo de
unién con el disco central se observd una fractura
que se habia reforzado con un liston de 23 x 3 x 1
cm. El extremo del radio que se une con el cangilén
estaba fracturado, y habia unos listones claveteados
en esta zona que se habrian usado para unir éste al
cangilon que median 13,5 x 5 x 5 cm. Habian sido
serrados para el desmontaje.

Habia una marca incisa con nimeros romanos (VI).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que
se estrecha a 45 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n°® RD-23

Medidas

Largo: 162,5 cm

Ancho insercion disco: 3,2 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Habia perdido
parte del extremo que se inserta en el disco central, pero
conservaba el orificio de anclaje. Se encontraba bastan-
te agrietado y con muchos agujeros de clavos de diver-
sa entidad. Habia unos listones claveteados en la zona
de insercion del radio con el cangildn, que servian para
unir ambos, y que median 14,5 x 5 x 1,4 cm. Habian
sido serrados para el desmontaje.

Presentaba una marca incisa con nimeros romanos (V).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 44,5 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n°® RD-24

Medidas

Largo: 159 c¢cm

Ancho insercion disco: 5 cm
Ancho union cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Presentaba dos
grietas a unos 15 cm del extremo de unién con el disco

central y otra hacia mitad del radio. Habia perdido parte
del extremo que se inserta en el disco central, pero con-
servaba el orificio de anclaje. Se encontraba bastante
agrietado y con muchos agujeros de clavos de diversa
entidad. Habfa unos listones claveteados en la zona de
insercion del radio con el cangilén, que servian para unir
ambos, y que median 14,5 x 5 x 1,5 cm. Habian sido
clavados con tres clavos. Estas piezas se habian serrado
para el desmontaje.

Habfa una marca incisa con ndmeros romanos (IV).
Este radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 44,5 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n® RD-25

Medidas

Largo: 161,3 cm

Ancho insercion disco: 3,2 cm
Ancho unién cangilon: 4,7 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. Presentaba una
fractura a 87 cm del extremo de union con el disco cen-
tral. Habia perdido parte de la misma, pero conservaba
el orificio de anclaje. Se encontraba bastante agrietado
y con muchos agujeros de clavos de diversa entidad. En
la zona de insercion del radio con el cangilén, habia
unos listones claveteados y que habian sido serrados
para el desmontaje, que median 12,5 x 5 x 1,5 cm.
Habian sido clavados con tres clavos. La fractura del
radio estaba reforzada mediante un liston de 49,5 x 5 x
1,5 cm y estaba sujeto mediante 15 clavos.

Tenia una marca incisa con nimeros romanos (IIl).
Este radio presenta una muesca en la zona en que se
estrecha a 44,5 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n° RT-1

Medidas

Largo: 156,5 cm

Ancho insercion disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilon: 5,5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio (figura 29) estaba fracturado e incompleto.
Presentaba dos fracturas, una a 50 cm del extremo de
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unién con el disco central y otra a 18 cm del estrecha-
miento del radio. Habfa perdido parte del extremo de
insercion en el disco, pero conservaba el orificio de
anclaje de forma cuadrangular. Se encontraba bastan-
te agrietado y con muchos agujeros de clavos de diver-
sa entidad. En la zona de insercion del radio con el
cangilon, habia unos listones claveteados que habian
sido serrados para el desmontaje, median 12,5 x 5 x
1,5 cm y habian sido clavados con tres clavos.

Las fracturas del radio estaban reforzadas mediante
unos listones de 28 x 31,5 cm y de 31 x 4 x 1,5 cm.
Estaban sujetos mediante clavos. Este radio presenta-
ba una muesca en la zona en que se estrecha a 45 cm
del extremo de insercién con los cangilones.

Radio n® RT-2
No se conserva.

Radio n® RT-3
No se conserva.

Radio n® RT-4

Medidas

Largo: 151,5 cm

Ancho insercion disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco, pero conservaba el orificio de anclaje de forma
cuadrangular.

Presentaba dos fracturas: una a 30,5 cm del extremo
de unién al disco y otra a 47,5 cm. Este espacio
habia sido ocupado por otra pieza que no pertenecia
al radio. Ademas, era un extremo de unién con un
cangilén que habfan reaprovechado de otros radios
de ruedas similares. Estas dos fracturas estaban
sujetas por medio de un liston de 90,5 x 3,5 x 1,5
cm asegurado mediante clavos al soporte original. El
extremo del radio que irfa unido al cangilon presen-
taba otro listén de similares caracteristicas. Se apre-
ciaban seis agujeros y tres clavos de hierro. Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 45 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n°® RT-5

Medidas

Largo: 160,5 cm

Ancho insercién disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5,5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. EI extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco, pero conservaba el orificio de anclaje de forma
cuadrangular.

Presentaba tres fracturas, una a 20 ¢m, otra a 55 cm
del extremo de unién al disco, y otra a 101 cm de la
cabeza de unién con el cangilén. Este espacio entre 55
y 101 cm habia sido ocupado por otra pieza que no
pertenecia al radio. Todo el radio estaba reforzado por
un liston de 160,5 x 3,7 x 1,5 cm de longitud. Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 51 cm del extremo de insercién con los can-
gilones.

Radio n° RT-6

Medidas

Largo: 163 cm

Ancho insercién disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo
del radio estaba fracturado donde se une con el can-
gilén. Habia perdido parte del extremo de insercion en

29. Vista general de los radios de la cara trasera antes de la intervencion



el disco, y no conservaba el orificio de anclaje de
forma cuadrangular.

Presentaba una fractura a 37 cm de la cabeza de
unién con el disco central. Para reforzarla se habia uti-
lizado un liston de 71 x 3 x 1,5 cm de longitud, sujeto
con clavos con las cabezas remachadas. En la zona
media presentaba una grieta producida por un gran
clavo. Este radio presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 45,5 cm del extremo de insercion
con los cangilones.

Radio n° RT-7

Medidas

Largo: 153 cm

Ancho insercion disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilén
y presentaba una gran grieta. Habia perdido parte del
extremo de insercion en el disco, y no conservaba el
orificio de anclaje de forma cuadrangular.

Presentaba una fractura astillada a 59 cm de la
cabeza de unidn con el disco central. Para reforzar-
la se habia utilizado un liston de 44,5 x 3,5 x 1,5
cm de longitud sujeto con ocho clavos. Este radio
presentaba una muesca en la zona en que se estre-
cha a 43,5 cm del extremo de insercién con los
cangilones.

Radio n° RT-8

Medidas

Largo: 156 cm

Ancho insercion disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco, se encontraba astillado y no conservaba el orificio
de anclaje de forma cuadrangular.

Presentaba una fractura astillada a 110,5 cm de la
cabeza de union con el disco central en la zona donde

se ensancha el radio. Para reforzarla se habia utilizado
un listén de 41,5 x 3 x 1,5 cm de longitud sujeto con
seis clavos. En la zona media del radio se observaban
de siete a ocho agujeros. Este radio presentbaa una
muesca en la zona en que se estrecha a 44,5 cm del
extremo de insercién con los cangilones.

Radio n° RT-9

Medidas

Largo: 155 cm

Ancho insercién disco: 3,5 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco, se encontraba astillado y no conservaba el orificio
de anclaje de forma cuadrangular.

Presentaba una fractura, hecha por una sierra, a 80 cm
de la cabeza de unién con el disco central. Para refor-
zarla se habfa utilizado un liston de 37 x 3,5 x 1,5 cm
de longitud sujeto con clavos para asegurarlo. En la zona
media del radio se encontraba la madera astillada y
fuera de lugar. Una gran fisura presentaba la zona mas
ancha del radio. Este radio tenia una muesca en la zona
en que se estrecha a 46,5 cm del extremo de insercion
con los cangilones.

Radio n°® RT-10

Medidas

Largo: 167 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco
porque habia sido serrado y, por tanto, no conservaba el
orificio de anclaje de forma cuadrangular.

Presentaba una fractura hecha por una sierra, a 42 cm
de la cabeza de union con el disco central. Para refor-
zarla se habia utilizado un liston de 24,5 x 4,5 x 1,5 cm
de longitud sujeto por seis clavos para asegurarlo. Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se
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estrecha a 45,5 cm del extremo de insercion con los
cangilones.

Radio n° RT-11

Medidas

Largo: 168 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unidn cangilén: 5 cm
Extremo union cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 ¢cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco donde se apreciaban marcas de clavos, astillado,
etc., no conservando el orificio de anclaje de forma
cuadrangular.

Presentaba una fractura hecha por una sierra, a 47 cm
de la cabeza de union con el disco central. Para refor-
zarla se habia utilizado un listén de 21 x 3 x 1,5 cm de
longitud sujeto por cuatro clavos para asegurarlo.
También habfa otra fractura a la altura del ensancha-
miento del radio, que estaba reforzada con un listén de
32 x4 x 1,5 cm y sujeto con cuatro clavos. El extremo
de unién con el cangilon también tenia clavado otro
resto de liston que habia sido serrado durante el des-
montaje. Este radio presentaba una muesca en la zona
en que se estrecha a 46 cm del extremo de insercion
con los cangilones.

Radio n° RT-12

Medidas

Largo: 154 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 4,5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco
donde se aprecia la marca de la sierra. También estaba
astillado con marcas de clavos. No conservaba el orifi-
cio de anclaje de forma cuadrangular.

Presentaba una fractura a 75 cm del extremo de union
con el disco central. Para reforzarla se habia utilizado un
liston de 44,5 x 4,5 x 1,5 cm de longitud sujeto por ocho
clavos para asegurarlo. El extremo de union con el can-

gilén también tenia clavado otro resto de los listones que
habia sido serrado durante el desmontaje. Este radio
presentaba una muesca en la zona en que se estrecha
a 44 cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n° RT-13

Medidas

Largo: 153 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 4,5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. EI extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco
donde se aprecia la marca de la sierra. También estaba
astillado con marcas de clavos. Conservaba el orificio de
anclaje de forma cuadrangular. Esta zona presentaba
una gran grieta.

El extremo de union con el cangilon también tenia cla-
vado un resto de liston que habia sido serrado durante
el desmontaje. Este radio presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 44,5 cm del extremo de inser-
cién con los cangilones.

Radio n° RT-14

Medidas

Largo: 154 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. EI extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercidn en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no conser-
vaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. Esta
zona presentaba una gran grieta.

El extremo de union con el cangilon también tenia cla-
vado un resto de liston que habia sido serrado durante
el desmontaje. Este radio presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 46,5 cm del extremo de inser-
cion con los cangilones.

Radio n°® RT-15
Medidas



Largo: 154 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no conser-
vaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. A 25
cm del extremo observamos el radio con la madera
reventada por un clavo. El extremo de union con el can-
gilén también tenfa clavado un resto de liston que habia
sido serrado durante el desmontaje. Este radio presenta-
ba una muesca en la zona en que se estrecha a 45,5
cm del extremo de insercion con los cangilones.

Radio n°® RT-16

Medidas

Largo: 156 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no conser-
vaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. A 28
cm del extremo observamos el radio fracturado y sujeto
con grapas. El extremo de union con el cangilén tam-
bién tenia clavado un resto de liston que habia sido
serrado durante el desmontaje.

Este radio presentaba una muesca en la zona en que se
estrecha a 45,5 cm del extremo de union con el cangi-
16n.

Radio n° RT-17

Medidas

Largo: 165 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho union cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.

Habfa perdido parte del extremo de insercion en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no conser-
vaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. A 23
cm del extremo el radio estaba fracturado y sujeto con
grapas. Tenia una marca de sierra a 43 cm del extremo
de unién al disco. Estaban unidas las piezas mediante
un listén de 38 x 3 x 1,5 cm y sujetas por ocho clavos.
El extremo de union con el cangilon también tenia cla-
vado un resto de liston que habifa sido serrado durante
el desmontaje. Este radio estaba compuesto de dos pie-
zas de diferentes radios y presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 45,5 cm del extremo de
unién con el cangilén.

Radio n® RT-18

Medidas

Largo: 166 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco.
Zona astillada y con marcas de clavos, no conservaba el
orificio de anclaje de forma cuadrangular. Presentaba
una grieta longitudinal en el extremo de unién con el can-
gilon. También tenia clavado un resto de liston que habia
sido serrado durante el desmontaje. Este radio presenta-
ba una muesca en la zona en que se estrecha a 45,5 cm
del extremo de union con el cangilon.

Radio n® RT-19

Medidas

Largo: 153 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo unién cangilon: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. EI extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco.
Zona astillada y con marcas de clavos, no conservaba el
orificio de anclaje de forma cuadrangular. El extremo de
unién con el cangilén también tenia clavado un resto de
liston que habia sido serrado durante el desmontaje. Este
radio presentaba una muesca en la zona en que se estre-
cha a 44 cm del extremo de union con el cangildn.
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Radio n° RT-20

Medidas

Largo: 154 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén; 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no con-
servaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. El
extremo de unidn con el cangilén también tenia clava-
do un resto de liston que habia sido serrado durante el
desmontaje.

En la mitad del radio se apreciaba una grieta y una zona
con marcas de clavos de diferente grosor. Este radio pre-
sentaba una muesca en la zona en que se estrecha a 45
cm del extremo de unién con el cangilon.

Radio n° RT-21

Medidas

Largo: 163 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el disco.
Zona astillada y con marcas de clavos, no conservaba el
orificio de anclaje de forma cuadrangular. EI extremo de
unién con el cangilén también tenia clavado un resto de
liston que habia sido serrado durante el desmontaje.

En la mitad del radio se apreciaba una grieta y una zona
con marcas de clavos de diferente grosor. Este radio pre-
sentaba una muesca en la zona en que se estrecha a
44,5 cm del extremo de union con el cangilon.

Radio n° RT-22

Medidas

Largo: 156 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. EI extremo del
radio estaba fracturado donde se une con el cangilon.
Habia perdido parte del extremo de insercion en el
disco. Zona astillada y con marcas de clavos, no conser-
vaba el orificio de anclaje de forma cuadrangular. El
extremo de union con el cangilén también tenia clavado
un resto de listdn que ha sido serrado durante el des-
montaje.

En la mitad del radio se apreciaban marcas que habia
dejado un martillo, una grieta en la zona del ensancha-
miento del radio. Este radio presentaba una muesca en
la zona en que se estrecha a 45 cm del extremo de
unién con el cangilon.

Radio n° RT-23

Medidas

Largo: 161 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilon: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo
del radio estaba fracturado donde se une con el can-
gilon. El extremo de insercion en el disco estaba serra-
do, pero conservaba el orificio de anclaje. El extremo
de unién con el cangilon también tenia clavado un
resto de liston que habia sido serrado durante el des-
montaje. Este radio presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 45 cm del extremo de
union con el cangilon.

Radio n° RT- 24

Medidas

Largo: 158,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo
del radio estaba fracturado donde se une con el can-
gilon. El extremo de insercion en el disco estaba serra-
do, pero conserva el orificio de anclaje. El extremo de
union con el cangilén también tenia clavado un resto
de liston que habia sido serrado durante el desmonta-
je. Este radio presentaba una muesca en la zona en
que se estrecha a 46 cm del extremo de unién con el
cangilén.



Radio n°: RT-25

Medidas

Largo: 160,5 cm

Ancho insercion disco: 3 cm
Ancho unién cangilén: 5 cm
Extremo union cangilén: 19,5 cm
Grosor: 2,5 cm

El radio estaba fracturado e incompleto. El extremo
del radio estaba fracturado donde se une con el can-
gilon. El extremo de insercion en el disco estaba serra-
do, pero conservaba el orificio de anclaje. El extremo
de union con el cangilon también tenia clavado un
resto de listén que habia sido serrado durante el des-
montaje. Este radio presentaba una muesca en la
zona en que se estrecha a 45 cm del extremo de
union con el cangilon.

Cangilones
Cangilén n° C-1

Este elemento de la rueda no estaba completo, sélo
conservaba el extremo de un radio que se mantenia
unido al cangilén mediante espigas y clavos. También
se habfan utilizado tablas de refuerzo para asegurar
dicho extremo y para reforzar el lugar donde irfa inser-
tado el otro.

La pieza E, que denominamos traviesa exterior, habia
desaparecido. La tabla de contorno interior, denomi-
nada C-interior, continuaba en el cangiléon N° 25, for-
mando una sola pieza. El peso de estos cuatro cangi-
lones (1, 23, 24 y 25), que formaban una sola pieza,
era de 12.600 g. El peso de este cangildén desmonta-
do es de 1.260 g.

Cangilén n° C-2

Este elemento se hallaba incompleto. Como el extremo
de los radios no se conservaba, se habian utilizado
tablas de refuerzo para unir el radio al cangilon.

Solo se conservaban las dos tablas laterales de entrada
y salida de agua, denominadas B, y B,. El peso de este
cangilon es de 600 g.

Cangilén n° C-3

Este cangilén no se conserva.

Cangilén n° C-4

Este elemento de la rueda se hallaba incompleto. No se
conservaban los extremos de los radios. Sélo se conser-
vaba una tabla lateral de entrada y salida de agua, la
denominada B;. El peso de este cangilon es de 200 g.

Cangilén n° C-5

Estaba incompleto. No conservaba los extremos de los
radios, los cuales se hallaban unidos al cangilén
mediante tablones claveteados a la tabica y al propio
radio. Sélo conservaba las tablas laterales de entrada
y salida de agua, piezas B, y B,, la tabica denominada
pieza A, la traviesa exterior, pieza E, y de la pieza Ci,
tabla de contorno interior, sélo conservaba la mitad.

Tenia una pieza numerada anteriormente como la C-5,
que es una pieza inconexa, que posiblemente formaba
parte de la tabla lateral de entrada y salida de agua. El
cangilon pesa 1.400 g.

Cangilén n° C-6

Este elemento de la rueda se hallaba incompleto. Sélo
conservaba un extremo del radio unido mediante cla-
vos a la tabica. Esta pieza original y el listdn de made-
ra usado como extremo del radio se unfan al cangilon
mediante tablones claveteados a la tabica y al radio
original.

Este cangilon esta formado por dos tabicas, una origi-
nal y la otra de lugar desconocido, puesto que los can-
gilones anterior y posterior, el 5y el 7, poseen su pro-
pia tabica.

La pieza B, no correspondia a este cangilon ya que pre-
sentaba la misma morfologia que la B,. Debia ser una
tabla reaprovechada de otro cangilon puesto que los
biseles contrapuestos no estaban.

Este cangilon iba acompafiado de tres fragmentos de
tablas inconexas. El peso de este cangilon es de 2.400 g.

Cangilén n° C-7

Se hallaba incompleto. Sélo conservaba el extremo de
un radio, unido mediante clavos a la tabica, denomina-
da pieza A. Esta pieza original y el liston de madera
usado como extremo del radio se unian al cangilon
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mediante tablones claveteados a la tabica. EI cangilén y
el radio original se unfan mediante listones claveteados
en ambas piezas.

Habian desaparecido las tablas de contorno interior y
exterior (Ci, Ce) y el travesafio de refuerzo interior de la
tabla de contorno interior (pieza D). El peso de este can-
gilén es de 1.000 g.

Cangilén n° C-8

Este elemento de la rueda se hallaba completo. Posefa los
dos extremos de los radios unidos a las tabicas mediante
las espigas originales y clavos de época actual. Un liston
unia y reforzaba el vastago del radio y el extremo que se
hallaba fracturado a la altura del cangilon. A su vez esta-
ba claveteado a la tabica. Actualmente esté serrado. El
peso de este cangilon es de 2.400 g.

Cangilén n° C-9

Se hallaba incompleto. Habia desaparecido el travesafio
interior de refuerzo (pieza D). Conservaba los extremos
de los radios unidos a las tabicas mediante las espigas
originales y clavos de época actual. Para unir éstas al
radio y al cangilén se habfan utilizado listones clavetea-
dos a la tabica y al propio radio.

La tabica, pieza denominada A, estaba montada al revés.
La tabla lateral de entrada y salida de agua, pieza B, for-
maba una pieza entera con la otra pieza B, que se encon-
traba en el cangilén n° 10 y que actualmente son dos ele-
mentos diferentes ya que la pieza original ha sido serrada.
El peso de este cangilén es de 2.600 g.

Cangilén n° C-10

Este elemento de la rueda se hallaba incompleto.
Habia desaparecido la traviesa exterior, pieza denomi-
nada E. Conservaba los extremos de los radios unidos
a la tabica por su espiga. Se hallaban en un estado de
conservacion bastante malo, estaban précticamente
destrozados.

Un liston unia y reforzaba el vastago del radio y el
extremo que se hallaba fracturado a la altura del can-
gilon. A su vez estaba claveteado a la tabica.
Actualmente esta serrado. También junto al resto de
las piezas se hallaba un fragmento de tabla inconexa.
El peso de este cangilon es de 2.200 g.

Cangilén n° C-11

Se encontraba incompleto. El travesafio de refuerzo inte-
rior, pieza denominada D, habia desaparecido.
Conservaba los extremos de los radios unidos mediante
sus espigas a la tabica, aunque se hallaban bastante
deterioradas. Un liston unia y reforzaba el vastago del
radio y el extremo que se hallaba fracturado a la altura
del cangilon. A su vez estaba claveteado a la tabica.
Actualmente esta serrado.

La pieza Ci, tabla de contorno interior, formaba una
sola pieza con la misma pieza del cangilon N° 10.
Actualmente se hallan separadas por una fractura. El
peso de este cangilon es de 2.600 g.

Cangilén n° C-12

Este elemento de la rueda estaba incompleto. Habian
desaparecido las piezas denominadas A (tabica) y E (tra-
viesa exterior). Conservaba los extremos de los radios uni-
dos a la tabica mediante sus espigas y clavos. Un liston
unia y reforzaba el vastago del radio y el extremo, que se
hallaba fracturado a la altura del cangilén. A su vez esta-
ba claveteado a la tabica. Actualmente esta serrado.

Habia un elemento suelto que se unirfa con el cangilén
n° 11 y otras dos tablas inconexas. El peso de este can-
gilén es de 2.400 g.

Cangilén n° C-13

Se hallaba incompleto. Habia desaparecido la traviesa
exterior (pieza E). Conservaba los extremos de los
radios fracturados y unidos a la tabica en muy mal
estado. Un liston unia y reforzaba el vastago del radio
y el extremo que se halla fracturado a la altura del can-
gilon. A su vez estaba claveteado a la tabica.
Actualmente est4 serrado.

La tabla de contorno interior, pieza denominada Ci, esta-
ba colocada al revés, porque los agujeros de las espigas
no coincidian con la actual posicion. El peso de este
cangilon es de 2.000 g.

Cangilon ne C-14 (figura 30)
Este elemento se hallaba completo. Sélo conservaba un

extremo de radio unido a la tabica, puesto que el otro
era una antigua intervencion.



Un liston unia y reforzaba el vastago del radio y el
extremo que se hallaba fracturado a la altura del can-
gilbn. A su vez estaba claveteado a la tabica.
Actualmente esté serrado.

En la zona interna de la tabica se habian claveteado dos
piezas para reforzar los extremos de los radios. La tabla
de contorno interior, denominada Ci, y la B, tabla late-
ral de entrada y salida de agua, continuaban en el can-
gilon n° 15. Este elemento, junto con el n® 15y 16, dan
un peso de 8.200 g.

Cangilon n° C-15

Este elemento se hallaba completo. Conservaba los dos
extremos de los radios unidos a la tabica mediante sus
espigas de madera.

Un liston unia el vastago del radio con su extremo. A su
vez estaba claveteado a la tabica para unirse con el can-
gilon. Actualmente esta serrado.

La pieza Ci, tabla de contorno interior, continuaba en el
cangilon n° 16. Tenia un liston de refuerzo claveteado
perpendicularmente a ella, ya que presentaba una gran
fisura. Este elemento, junto con el n°® 14 y 16, dan un
peso de 8.200 g.

Cangilén n° C-16

Este elemento estaba completo. Formaba conjunto con
los cangilones 14 y 15. Conservaba los dos extremos de
los radios. Un liston unia el vastago del radio con su
extremo. A su vez estaba claveteado a la tabica para
unirse con el cangilon. Actualmente estd serrado. Los
cangilones 14, 15 y 16 estaban unidos por una misma
pieza comun; la tabla de contorno interior, denominada
Ci, estaba mal recolocada ya que los agujeros de las
espigas de madera que la unirian con las tablas latera-
les de entrada y salida de agua ahora coincidian con lo
que seria la entrada del agua.

La tabla de contorno interior, pieza Ci, tenia continuidad
en el cangilén n° 17, actualmente esta serrada. El peso
de estos tres cangilones 14, 15 y 16 es de 8.200 g.
Cangilon n° C-17

Este elemento de la rueda se hallaba completo.
Conservaba los dos extremos de los radios unidos a las

tabicas, aunque se encontraban en muy mal estado.
Unos listones unian el vastago del radio con su extremo.
A su vez estaban claveteados a la tabica para unirse con
el cangilén. Actualmente estan serrados. El peso de este
cangilon es de 2.800 g.

Cangilén n° C-18

Estaba completo. Conservaba los dos extremos de los
radios unidos a las tabicas mediante las espigas de
madera originales, pero se encontraban en muy mal
estado de conservacion.

Unos listones unian el vastago del radio con su extremo.
A su vez estaban claveteados a la tabica para unirse con
el cangilon. Actualmente estan serrados. El peso de este
cangilén es de 3.000 g.

Cangilén n° C-19

Este elemento se hallaba incompleto. Habia perdido la
pieza D, el travesafio de refuerzo interior de la tabla de
contorno exterior. Conservaba los dos extremos de los
radios igualmente fragmentados como en el resto de
los cangilones y anclados al mismo con unos listones
de madera que unian dichos extremos con el vastago
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del radio. Estos listones se hallan actualmente serra-
dos. El peso de este cangilon es de 2.400 g.

Cangilén n° C-20

Se hallaba completo, pero s6lo conservaba el extremo
de un radio, que estaba unido al vastago del mismo
mediante un liston que actualmente se encontraba
serrado. El peso de este elemento es de 2.400 g.

Cangilén n° C-21

Se hallaba completo y conservaba los dos extremos de
los radios aunque estaban en mal estado de conserva-
cion. El peso es de 2.800 g.

Cangilén n° C-22

Este elemento de la rueda se hallaba completo. Venia
completamente desmontado. La pieza E, traviesa exte-
rior, estaba duplicada. No sabiamos a qué cangilén
podia pertenecer. Conservaba los dos extremos de los
radios que estaban unidos a los vastagos de los mis-
mos mediante listones claveteados a la madera origi-
nal y que actualmente se hallaban serrados. El peso
del cangilon es de 2.800 g.

Cangilén n° C-23

Este cangilon y el n° 24 forman una sola pieza. La tabla
lateral de entrada y salida de agua B, no presentaba, en
su extremo de union con el cangilon n° 22, el bisel para
acoplarse al mismo, lo cual nos hizo suponer que posi-
blemente podria formar una sola pieza con éste y que fue
cortada en algin momento. Se conservaba sélo la mitad
de uno de los extremos fragmentados de los radios.

El peso de estos cuatro cangilones (23, 24, 25y 1), que
forman una sola pieza, es de 12.600 g.

Cangilén n° C-24

Este cangilon se hallaba completo, presentando las
siguientes particularidades. Las tablas B, y B,, tablas
laterales de entrada y salida de agua, y la tabla de con-
torno exterior, denominada Ce, continuaban en el cangi-
[6n n° 25, La tabla Ci, tabla de contorno interior, por su
extremo de unidn al cangilén n° 25, quedaba alojada en
el mismo superponiéndose a la tabla de contorno inte-
rior de dicho cangilon unos 10 cm aproximadamente.

Conservaba ambos extremos de los radios, que estaban
unidos a los vastagos de los mismos mediante listones
claveteados a la madera original y que actualmente se
hallaban serrados.

El peso de estos cuatro cangilones (23, 24, 25y 1), que
van formando una sola pieza, es de 12.600 g.

Cangilon n° C-25

Se hallaba completo. Conservaba los dos extremos de
radio, que estaban unidos a los vastagos de los mismos
mediante listones claveteados a la madera original y que
actualmente se hallaban serrados.

Presentaba una gran tabla de refuerzo perpendicular al
ancho de la tabla lateral de entrada y salida de agua.
Las piezas denominadas B, tabla lateral de entrada y
salida de agua, y Ciy Ce, tablas de contorno interior y
exterior, tenfan continuidad en el cangilén n° 1. El peso
de estos cuatro cangilones (23, 24, 25y 1), que van
formando una sola pieza, es de 12.600 g.

# Estudio de correspondencia entre los cangilones

Atendiendo a su morfologia y disposicion en la rueda, se
llevd a cabo este estudio de correspondencia entre los
cangilones (figuras 31 y 32), con el fin de determinar el
porcentaje de tablas laterales de entrada y salida de
agua (pieza B) asi como de tablas de contorno interior y
exterior (pieza C) que formaban una sola pieza.

Como ya he apuntado, los cangilones numerados como
1, 25, 24 y 23 formaban un grupo que nunca antes
habia sido desmontado. Gracias a ellos pudimos com-
prender mejor la complejidad constructiva de dichas pie-
zas y encontramos en su interior restos de la espesa
capa de proteccion que sus constructores le aplicaron
para protegerla del agua mediante brea.

En el desarrollo del estudio haré frecuentes referencias
a los dos tipos de ensamble que las tablas laterales de
entrada y salida de agua presentan en sus extremos; asf
la zona correspondiente a la abertura presenta un corte
en forma de bisel que he denominado ensamble tipo Z,
y el extremo opuesto de la tabla presenta este mismo
tipo de corte pero rebajado en la madera, de tal forma
que el extremo de la tabla de entrada y salida de agua
del cangilén siguiente encaje en su interior. A este corte
en la madera le he denominado ensamble tipo X. La



[ TABLA INCONEXA
[ TABLAS UNIDAS
[ TABLAS PROBLABLEMENTE UNIDAS

f_i TABLAS IMPOSIBLE DE DETERMINAR SU k/
CORRESPONDENCIA
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secuencia de montaje de estas tablas, por tanto, seria:
Z, X, Z, X... La ausencia de este tipo de ensambles en
las piezas sera consignada como -Z 0 -X.

En primer lugar vamos a considerar las tablas que
quedan en la posicion que hemos denominado
“delantera”, asi la tabla lateral de entrada y salida de
agua en C-25y C-24 es una sola pieza. En C-24 tene-
mos un ensamble tipo Z engarzado en el ensamble
tipo X del C-23.

ElI C-22 y el C-23 pudieron ser una sola pieza. La zona
de unién de ambas tablas se encontraba fracturada y
no se pudo determinar si estuvieron unidas o ensam-
bladas. No obstante, en los extremos opuestos de
estas tablas si encontramos estos tipos de ensambles;
asi el C-22 presentaba ensamble del tipo Z, para unir-
se al X del C-21, y el C-23 del tipo X, para unirse al Z
del C-24, como asi ocurria, por lo que dedujimos que
la secuencia se cumplia y por tanto debieron ser una
sola tabla.

El C-21 presentaba pérdida total de la zona donde se ubi-
caba el ensamble tipo X; sf tenia el ensamble tipo Z.

El C-20 presentaba ensamble tipo X y pérdida de la zona
en donde se ubica el ensamble tipo Z. EI C-19 presenta-
ba perdida la zona donde se ubica el ensamble tipo X y
tenia ensamble tipo Z; con esta disposicion, y a pesar de
las pérdidas, habrian podido ser una sola pieza.

El C-18 tenia ensamble tipo X, que encajaba con el
tipo Z del C-19. La zona del C-18, donde se ubica el
ensamble tipo Z, se encontraba fracturada, pero su
aspecto invitaba a pensar que no tuvo este tipo de
ensamble ya que el C-17 no presentaba ensamble
tipo X y si del tipo Z, por lo que pudimos pensar que
formaban una sola pieza.

La tabla de entrada y salida de agua delantera en los
cangilones C-16 y C-15 formaban una sola pieza. El C-
16, con ensamble tipo X, correspondia al ensamble del
tipo Z del C-17; y el C-15 presentaba ensamble tipo Z
para corresponder al ensamble del tipo X del C-14.

El C-14 presentaba pérdida en la zona de ensamble
tipo Z; y el C-13, igualmente, en la zona de ensam-
ble tipo X y Z. En este caso eran muy escasos los
indicios que nos permitiesen determinar la union de
ambas tablas.

El C-12 aparecia con ensamble tipo X y pérdida del
ensamble tipo Z. El C-11, a pesar de la pérdida de made-
ra en la zona de ubicacion del ensamble tipo X, pode-
mos afirmar que nunca tuvo este tipo de ensamble y
que pudo estar unido al C-12. EI C-11 no presentaba
ensamble tipo Z por pérdida de madera en la zona.

El C-10 tenia ensamble tipo X, quizas para alojar el tipo
Z del C-11, que esta desparecido. No presentaba ensam-
ble tipo Z por pérdida de madera en la zona.

El C-9 no presentaba ensamble tipo X por la misma
causa expuesta anteriormente, no obstante su aspecto
da lugar a pensar que nunca lo tuvo y que pudo estar
unido al C-10. La zona donde se ubica el ensamble tipo
Z en C-9 esta desaparecida.

El C-8 aparecia con ensamble tipo X, quizas para alojar
el ensamble tipo Z del C-9. La zona del ensamble tipo Z
del C-8 esta desaparecida, lo mismo ocurre en C-7 cuya
zona de ensambles, tipo Z y X, han desaparecido, por lo
tanto no sabemos si continuaba con C-8.

El C-6 presentaba ensamble tipo X en la posicion opues-
ta a la correcta, por tanto es una tabla reaprovechada o
de otro cangilén mal colocada.

El C5 presentaba la pérdida de las zonas de ambos
tipos de ensambles. No obstante, y a pesar de no exis-
tir una evidencia clara, la zona del ensamble tipo X invi-
taba a pensar que estaba unido a su antecesor el C-6.

El C-4 tenia ensamble tipo X y desaparecida la zona
donde se ubicaria el ensamble tipo Z.

El C-3 no se conserva.

El C-2 presentaba ensamble tipo X colocado de forma erré-
nea, como sucedia en C-6, por lo que en esta tabla no
pudimos establecer una correspondencia con la siguiente.

El C-1, con ensamble tipo Z, va unido perfectamente al
ensamble tipo X del C-25; la zona de ensamble del tipo
X ha desaparecido.

Veamos ahora como estaban dispuestas estas tablas en
la cara que hemos convenido en denominar “trasera”.

Formaban una sola pieza las tablas laterales de entrada
y salida de agua de los cangilones C-1y C-25. Este Ulti-



mo, respecto al C-24, se encontraba perfectamente
unido mediante el tipo de ensamble descrito. ElI C-25
presentaba perfectamente conservado su extremo tipo Z
y el C-24 se encontrabaa en igualdad de condiciones
respecto a su extremo tipo X.

Asi mismo, formaban una sola pieza las tablas laterales
de entrada y salida de agua de los cangilones 24 y 23.
En este (ltimo aparecia perfectamente definido su
ensamble tipo Z.

El C-22 conservaba perfectamente su ensamble tipo X; la
fractura que tenia en la zona opuesta no nos permitio
identificar si existia ensamble tipo Z. Lo mismo ocurri en
el C-21; la fractura no nos permitid ver si existia ensamble
tipo X. No obstante, y dado que el C-21 tiene un ensam-
ble tipo Z definido, se puede pensar que estas tablas del
C-21y del C-22 estaban unidas y se fracturaron en dos,
por lo que ambas tablas han podido ser una sola pieza.

En el C-20 no se conservaban ninguno de los ensambles.
El aspecto del X daba la sensacion de haber estado unido
a otra tabla. En el C-19 nunca existié ensamble tipo X; en
cambio, si presentaba ensamble tipo Z, por tanto la no
existencia del ensamble tipo Z en C-20 y la no existencia
del ensamble tipo X en C-19 podia indicarnos que forma-
ban una sola pieza. No obstante, para cumplir el requisi-
to de continuidad, el C-20 necesitaria tener un ensamble
tipo X del que carecia, por eso estimo que no tienen con-
tinuidad y no formaban una sola pieza.

El C-18 presentaba ensamble tipo X y pérdida de madera
en el ensamble tipo Z. El C-17 no tenia ensamble tipo X,
tampoco del tipo Z, ambos habfan podido estar unidos,
pero la falta del ensamble tipo Z en C-17 no permitia afir-
marlo. La ausencia de continuidad entre las tablas de
entrada y salida de agua en C-20, C-19 y C-18 era signifi-

33. Soporte del eje de bronce

cativa e indicaba con toda probabilidad que estaban ocu-
pando una posicion errénea. El que parecia haber estado
unido al C-17 fue el C-16 ya que su forma asf nos lo indi-
caba. En este Gltimo pudimos observar la existencia de un
ensamble tipo Z, coincidente con el tipo X del C-15.

Las tablas de entrada y salida de agua de los cangilo-
nes C-14 y C-15 estaban unidas; por un extremo, el C-
15 presentaba ensamble tipo X y en el extremo del C-
14 tenia perdido el ensamble tipo Z.

El C-13 presentaba ensamble tipo Z y perdida la zona
donde debia tener el ensamble tipo X. La falta de corres-
pondencia con C-14 y C-12 indicaba que su problema de
continuidad pudo ser debido a ocupar una posicion
incorrecta.

El C-12 presentaba ensamble tipo X y pérdida de materia
en el ensamble tipo Z. EI C-11 presentaba perdida la zona
del ensamble tipo X y no tenia ensamble tipo Z, por tanto
las pérdidas no permitieron determinar si estuvieron uni-
dos. Ademas tampoco se cumplia la secuencia de conti-
nuidad (...Z, X, Z, X....), ya que el C-12 tenia ensamble tipo
Xy el C-11 tenia perdida la zona del tipo Z. Los restos indi-
caban que por su forma y longitud debié estar unido a
otra tabla de entrada y salida de agua de otro cangilon.

El C-10 aparecia con ensamble tipo X; a pesar de las
pérdidas en la zona, aln se pudieron identificar restos
del ensamble tipo Z. Esta tabla tampoco seguia la
secuencia ya que el ensamble tipo X no encontraba
correspondencia con el tipo Z del C-11.

El C-9 debi6 de estar unido al C-10 ya que el resto que
conservaba en la zona de ensamble tipo X asi lo confir-
maba. La pérdida de la zona en donde se encontraba el
ensamble tipo Z no nos permitié definir su correspon-
dencia con el C-8.

Las tablas laterales de admision de agua de los cangilo-
nes C-8, C-7 y C-6 presentaban ensambles tipo X y pérdi-
da en la zona del ensamble tipo Z, por lo que no podia-
mos saber como iban.

El C-5 presentaba perdida la zona del ensamble tipo X,
por mutilacion, y la del tipo Z; no obstante, su forma
parecia indicar que se unia al C-6.

El C-4 no conservaba la tabla lateral de entrada y salida
de agua de este lado. El C-3 no se conservaba.
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El C-2 presentaba ensamble tipo X y pérdida en la zona
del ensamble tipo Z, por lo que no se podia saber su
correspondencia.

En conclusion, se puede afirmar que la pauta que nos
marcaba el grupo de cangilones 1 a 23, extraidos del
yacimiento sin desmontar y perfectamente unidos, no se
mantuvo en la extraccion del resto ni en el montaje pos-
terior, quedando dispuestos de forma aleatoria, dejando
las mejores piezas para colocarlas en la cara vista, 0
“delantera”.

También se puede afirmar que las tablas laterales de
entrada y salida de agua fueron extraidas de una sola
pieza de madera para cada dos cangilones y fueron colo-
cadas coincidiendo la unién de dos tablas en una cara
con ensambles del tipo Z, X con una tabla continua sin
ensambles en la cara opuesta, es decir, al parecer no exis-
tia una colocacion simétrica sino que mas bien se alter-
naban. Con esta secuencia tendriamos cubiertos a veinti-
cuatro cangilones, asf el dltimo de ellos deberia tener una
sola tabla con una abertura 0 que hubiese un grupo de
tres cangilones con una sola tabla y tres aberturas. En
este sentido no se encontraron indicios de esta hipotesis.

Las tablas de contorno interior y exterior (pieza C) tan
s6lo se encontraban unidas formando una sola pieza en
unos pocos cangilones. En el resto es muy dificil deter-
minar si se encontraban unidos debido al mal estado de
conservacion general de estas piezas.

Tan s6lo pudimos afirmar que la tabla interior de conten-
cion de agua de los cangilones 14, 15y 16 era una sola
pieza de madera.

Metodologia de trabajo y criterios de
intervencion

El método de trabajo se ajusto a las directrices que en
materia de conservacion y restauracion de bienes mue-
bles tiene establecidas el IAPH. En este sentido era pre-
ceptivo conocer el bien previamente mediante estudios
e investigaciones histéricas y la aplicacion de técnicas
de andlisis cientificas que nos permitieran identificar la
naturaleza de la obra. Para ello, el estudio analitico de
la rueda comprendio:

* Estudio radiografico
* Andlisis quimico de compuestos organicos e inorganicos

34. Testigo de limpieza en el disco dentado delantero

35. Injertos de madera en el disco dentado delantero

* Andlisis microbiologico

* Estudio dendrocronoldgico

* Evaluacion del efecto de los productos consolidantes:
interaccion con las caracteristicas fisico-mecanicas de la
madera; interaccion con las caracteristicas estructurales
de la madera y los productos de alteracion

Estos estudios previos permitieron configurar el proyecto
de conservacion de la rueda, cuyos principales objetivos
han sido determinar mediante un exhaustivo diagndstico el
estado de conservacion del objeto y elaborar una propues-
ta de tratamiento ajustada a las patologias observadas.

El criterio de intervencion establecido para la restau-
racion del objeto engloba aspectos genéricos de res-
peto no sélo hacia la significacion conceptual y
constructiva de la rueda sino también matérica. El
mal estado de conservacion general evaluado hacia
necesario intervenir la obra para poder transmitirla



36. Estado de conservacion de la tapa del disco dentado delantero

38. Estado de conservacion del disco dentado trasero

a las generaciones futuras. Esta circunstancia,
aunada a una inexistente capacidad de solidez
estructural, hizo necesario dotarla de elementos aje-
nos a la misma, claramente diferenciados de los ori-
ginales, con el fin de que recuperase su correcta lec-
tura formal y pudiera ser nuevamente expuesta.
Para ello el criterio de intervencion en lo particular
paso por:

# Tratamiento biocida, ya que se determind un ata-
que bioldgico, aunque en estado latente, sin embar-
go era adecuado aplicarle este tipo de tratamiento.
El laboratorio de analisis proporcioné el biocida mas
adecuado.

# Eliminacion de antiguas intervenciones: piezas afiadi-
das, de refuerzo y de union de las diferentes piezas, de
sustitucion de piezas originales, de elementos metalicos,
de antiguos adhesivos (resinas epoxidicas utilizadas en

39. El disco dentado trasero tras la intervencion

los discos dentados y tapas de dichos discos). Se entien-
de que se eliminarfan las resinas siempre y cuando no
afectara a la integridad de la obra.

# Desmontaje de los elementos que componen la
rueda. Este proceso debia realizarse principalmente
en los cangilones, ya que en su interior presentaban
depositos, adherencias, etc. que hubiesen sido impo-
sibles de eliminar si no se procedia a su desensam-
blaje. Por otra parte, era aconsejable realizar este
proceso, ya que algunas piezas, como ya se ha sefia-
lado, se encontraban cambiadas de posicion o lugar.

# Limpieza superficial mecénica (para eliminacion de
concreciones, depdsitos, manchas) mediante brochas
o cepillos de cerdas de diferente dureza y aspiradora.

# Se volverian a unir aquellas piezas de madera que se
encontraran separadas debido a grietas, fisuras o fractu-
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ras siempre que existiese una clara continuidad entre las
fibras de los trozos de madera a unir, con ello evitaria-
Mos unir piezas que no se correspondiesen.

# Consolidacion. Se considerd necesario dar a la rueda
un tratamiento consolidante con el fin de alcanzar un
mayor grado de cohesion y de proteccion de la madera.
El producto mas indicado seria seleccionado a través de
los resultados obtenidos, una vez realizados los estudios
entre los diferentes tipos de consolidantes que fueron
testados, eligiendo el mas adecuado por sus caracteris-
ticas, ya que debia cumplir la doble funcién de proteger
la madera y los materiales inorganicos que habian sido
absorbidos por la misma (6xidos, sulfuros y carbonatos
de cobre, cerusita, etc.).

# Se propuso realizar un estudio para la confeccion de
pequefias piezas que posibilitaran la estabilidad del
montaje de los elementos que conforman el cangilon,
ya que mediante su propio sistema de ensamblaje,
algunos quedarian en una situacion ciertamente ines-
table. Este estudio se extenderia a los fragmentos de
cangilén que se encontraban aislados o que no se
tocaban con el resto de las piezas que lo componen.
En ningln caso se abririan nuevos agujeros para la
inclusion de espigas o sistemas de sujecion.

# Se reubicarfan aquellas piezas que se encontraban
clara y manifiestamente cambiadas de sitio 0 posicion;
aquellas otras que no pudieran serlo, se mantendrian en
el lugar que estaban ocupando.

# Se repondrian o reconstruirian partes faltantes de las
piezas de madera siempre que fuese imposible de suje-
tar al resto 0 que su sujecion implicase un alto grado de
complejidad constructiva. Estas pequefias piezas de
madera debian ser del mismo tipo y con la suficiente
antigiiedad y estabilidad para no producir un menosca-
bo sobre la pieza colocada, se mantendria su color natu-
ral como criterio de diferenciacion de la madera original.

# Estructura de sustentacion. Una vez realizado el trata-
miento de conservacion y restauracion de la rueda fue
necesario pensar en un montaje que fuese el mas ade-
cuado a las especiales caracteristicas que presentaba.

Dado que habia perdido parte de su resistencia meca-
nica, su estabilidad material y su funcionalidad, propu-
simos desarrollar una estructura en acero inoxidable y
fibra de carbono donde pudieran sostenerse los dife-

rentes elementos que la conforman. Las propiedades
de los materiales a utilizar debian ser idoneas respec-
to al material con el que estdhamos tratando.

Una vez estudiado el proyecto de ejecucion del montaje,
basado en las ideas arriba mencionadas, tuvimos que
tener en cuenta los siguientes puntos:

* Dado el estado de conservacion que presentaba la
pieza y la particularidad de sus problemas no debiamos
recuperar en ninguin caso su funcionalidad.

* Debiamos reunificar sus elementos de composicion
para darle una correcta lectura formal.

* Eliminacion de cuantos elementos ajenos al conjunto
pudiesen desvirtuar de alguna manera sus caracteristi-
cas constructivas.

* Para mantener en todo momento la entidad de la
obra y dado que existia un nimero muy alto de ele-
mentos en buen estado de conservacion, que nos
aportaba datos suficientes para la correcta lectura de
la pieza, no consideramos necesario reconstruir los
elementos faltantes.

* La estructura debia ser disefiada desde un punto de
vista multidisciplinar, donde se conjugasen soluciones
técnicas con las necesidades de montaje que exijian el
conjunto y la presentacion estética.

* En los test de limpieza no se propusieron métodos acuo-
sos debido a las alteraciones de tipo microbioldgico y a la
presencia de sales de cobre absorbidas por la madera, ya
que la utilizacién de un medio acuoso habria podido acti-
var el hongo latente y por otra parte podia reactivar la repre-
cipitacion de estas sales provocando dafios a la madera.

* Era conveniente informar, en el zona donde se expu-
siese la rueda de su historia material (datos histéricos,
uso a través del tiempo...), procesos de conservacion-
restauracion aplicados para su tratamiento y criterios
empleados.

Proceso de restauracion
La fase que ha comprendido la intervencion de restaura-

cion ha supuesto la puesta en practica de todos los con-
tenidos tedricos y estudios llevados a cabo en las fases



previas, con la suficiente flexibilidad como para ir adap-
tandose a las exigencias que el desarrollo del trabajo
venia imponiendo. Asi, se han eliminado las patologias
presentes y se han llevado a cabo las actuaciones nece-
sarias para su puesta en valor, garantizando su conser-
vacion en el lugar de procedencia.

Durante este tiempo y de forma conjunta se ha ido des-
arrollando y modelando el actual sistema de sujecion
estructural de la rueda. Las piezas en acero inoxidable y
fibra de carbono se han ido adaptando y ajustando a las
distintas piezas de madera, rehaciendo en minimos
casos algunas de ellas hasta conseguir el propésito para
el que fueron disefiadas.

El tratamiento genérico aplicado al material ligneo que
conforma la rueda para la eliminacion del biodeterioro
que venia padeciendo, por causa del ataque de los
microorganismos (hongos), ha consistido en exponerla
a radiacion gamma durante doce horas; con ello nos
aseguramos de que no sélo los hongos en estado
latente sean eliminados, sino que ademas sus esporas
también lo fuesen en el mismo acto. Una vez aplicado
este tratamiento, se volvid a realizar un cultivo de los
hongos para comprobar que ya no existia actividad
alguna de los mismos por lo que el tratamiento no sélo
resulta eficaz, sino que ademas es inocuo al no dejar
residuos de la radiacion.

La limpieza de todo el conjunto ligneo se ha realizado en
seco, mediante cepillos de cerdas de diferente dureza,
naturales o sintéticos, y aspiradora, con el fin de elimi-
nar los mayores depésitos superficiales de costras de
alteracién de calcosina (sulfuro de cobre), silicatos y
polvo, y recuperar el color y la textura natural de la
madera. Las zonas en donde el mineral se encontraba
concentrado y conferian una tonalidad verdosa a la
zona, por la formacién de cristales de sulfuros y sulfato
de cobre entre las fibras de la madera, se han manteni-
do por formar parte ya de la propia estructura lignaria,
confiriéndole un aspecto muy significativo del continen-
te de la rueda.

Los injertos de madera se han llevado a cabo bajo el cri-
terio siguiente: se ha restringido a las zonas en donde la
pérdida de materia impedia la sujecion de la pieza a la
estructura o para consolidar una zona especifica a la
que se habfa aplicado resina epoxi en exceso. La made-
ra utilizada en los injertos es del mismo tipo que la
empleada para construir la rueda.

40. Injertos de madera en una de las cajas de alojamiento de los radios en el disco den-
tado trasero

RT-9

41. Fractura en el radio traseron® 9

RT-9

42. Consolidacion de la fractura en el radio trasero n® 9
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43. Conjunto de radios delanteros después de los tratamientos

47. El cangilén n° 18 antes de la intervencion

44. Conjunto de radios traseros después de los tratamientos

48. El cangilén n° 18 después de la intervencion



Como ya ha sido referido, los trabajos de restauracion
se iniciaron con las distintas piezas que conforman la
rueda desmontadas, pudiendo por tanto abordar la
problemética de cada una de ellas por grupo; en este
sentido, describimos los tratamientos aplicados a cada
grupo desglosando en cada caso las piezas que los
componen.

Soporte del eje

El tratamiento aplicado al soporte del eje ha consistido
en una exhaustiva limpieza de polvo y concreciones
depositadas en superficie y en el interior de las fendas y
pequefias grietas, mediante cepillos de cerdas sintéticas
de diferentes durezas (figura 33).

Se extrajo un pequefio clavo colocado en una fisura a fin
de mantener la pieza sujeta. Las pequefias grietas se
consolidaron mediante Paraloid B-72 disuelto en
Tolueno en la proporcion 25:75.

La fractura de la pieza por su parte central fue conso-
lidada con Acetato de Polivinilo, asf como un gran
trozo que se desgajo durante la limpieza y otros peque-
fios que tenia rotos en uno de sus extremos.

Se aplicd una fina capa de Paraloid B-72 disuelto en
Tolueno al 5% para proteger superficialmente la pieza.

Eje

Cinco son los procesos de intervencion de restauracion
sobre el eje*:

* Limpieza mecanica

* Lavado y enjuagado: manual y vapor de agua desmi-
neralizada a presion

* Secado

* |nhibicion

* Proteccion

La limpieza se llevd a cabo de forma mecénica hasta
conseguir desincrustar la mayor parte de la costra.
Después del lavado, se volvid a insistir con una segunda
limpieza para aquellas zonas que quedaron con acumu-
laciones de suciedad®.

El lavado se realizd en dos fases. La primera mediante
agua corriente, con detergente neutro y frotamiento con
cepillo sintético, para favorecer la retirada de la suciedad

desincrustada. Proceso rapido. Se enjuaga varias veces
con agua desmineralizada y cepillados. Se seca con
pafio de celulosa.

Se llevé a cabo un segundo lavado mediante vapor
de agua desmineralizada a presion para incidir en
los numerosos poros que la pieza presentaba en su
superficie. Secado con pafios de celulosa y ambien-
te natural.

Inhibicion mediante Benzotriazol al 3% en Etanol,
impregnando mediante brocha toda la superficie, se
aplica por dos veces. Se dejé secar durante varios dias.

Proteccion mediante disolucion de Paraloid B-72 en
Tricloroetileno al 3%, impregnando mediante brocha la
superficie con dos aplicaciones, previamente secada la
primera antes de aplicar la segunda y definitiva. Secado
total durante varios dias.

Discos

El tratamiento especifico aplicado a los dos discos
dentados, sus respectivas tapas y a los cuatro trave-
safios de union, ademas del genérico ya expuesto,
consitié en la eliminacion de los cuatro trozos de
madera cuadrangulares, colocados en el centro de
los dos discos dentados para reducir la abertura y
sujetar el eje de bronce a su paso, asi como la obtu-
racion de todos los agujeros producidos por las pun-
tillas mediante la utilizacion de serrin y pigmentos
aglutinados con acetato de polivinilo y algunas gotas
de agua (figura 34).

Se han mantenido algunas piezas afiadidas en una
intervencion anterior por considerar que habfan sido
colocadas correctamente, tanto en su disposicion
como orientacion, reforzando las zonas tratadas como
es el caso de las zonas de acogida de los radios nume-
rados 1, 2, 3, 4, 11y 12 en la cara interna del disco
DT (figura 35).

Otras piezas afiadidas que se han mantenido en su
lugar fueron los travesafios colocados en las caras
externas o no dentadas de ambos discos, con el fin de
reforzar las uniones entre las tablas. Su extraccion
habria podido provocar tensiones entre los diferentes
elementos que entran en juego, produciendo un
mayor perjuicio que beneficio al estado de conserva-
cion de éstos.

| PH CUADERNOS | La rueda elevadora de agua de las minas romanas de Riotinto: memoria de i

-
=
=



—
=
=3

| PH CUADERNOS ‘ La rueda elevadora de agua de las minas romanas de Riotinto: memoria de intervencion

Por Ultimo, también se han mantenido los injertos de
madera colocados a dos de los travesarios de separa-
cion de los discos dentados, por las mismas razones
expuestas anteriormente.

Las zonas que fueron tratadas con resina epoxi (Araldit
SV'y HV 427) en una intervencién anterior y que cum-
plian una funcién de union o consolidacion de la zona
han sido limpiadas de los reboses, dejando la cantidad
justa para tal fin, como es el caso de las lineas de
ensamble en las tapas de los discos y en la grieta
observada en la cara no dentada del disco DD. En
aquellos otros casos en los que se utilizé la resina de
relleno para dar forma a una pérdida de soporte, se ha
retirado completamente, sustituyéndose por injertos de
madera adaptados a la laguna. Bien es cierto que una
vez retirada la resina de las numerosas zonas tratadas,
los injertos de madera colocados, en comparacion,
han sido minimos, ya que la resina se aplico con exce-
siva generosidad. En este sentido, las zonas injertadas
se corresponden con los dientes situados entre los alo-
jamientos para los radios 1y 25,2y 3,5y 6,9y 10,
15y 16, 22 y 21 asi como los huecos de alojamiento
de los radios 6, 8, 11, 20 y 24. Por Ultimo, también ha
sido necesario reforzar la linea de ensamble central asf

49. El cangilon n° 7 antes de la intervencion

50. cangilén n° 7 después de la intervencion

como una grieta en la zona desfibrada y deformada
por presion en la cara dentada del disco DD (figuras
36, 37, 38 y 39).

La mitad marcada con una X de la tapa del disco DD
mantenia unidos dos trozos de madera fracturados al
hilo con puntillas y resina epoxi. Una vez retirados
ambos elementos de union, se volvieron a pegar utilizan-
do Acetato de Polivinilo y presion controlada mediante
sargentos. La otra mitad y en la cara marcada con XX
fue necesario injertar unas pequefas piezas de madera
para consolidar la grieta situada en el arco que se origi-
na en el borde superior.

Los injertos de madera colocados en el disco DT por su
cara dentada se localizan en los dientes de los radios
numerados como 1, 25, 24, 23, 22, 21y 10, 11, 12, asi
como la linea de ensamble central y el hueco de aloja-
miento de los radios numerados como 15, 16 y 20. Las
pérdidas en los alojamientos de los radios 15 y 16 se
extienden hasta la otra cara del disco (figura 40).

La tapa del disco DT se vio necesitada de injertos; éstos
se localizan en el borde externo, entre los agujeros de
paso de las espigas de madera y afectan a las dos caras
de dicha tapa. En el reverso se colocaron injertos de
madera en una linea de fractura, asi como en la zona
afectada por el ataque de los hongos.

Los travesafios de separacion de ambos discos no requi-
rieron injertos. Las grietas y agujeros de clavos observa-
dos en superficie fueron sellados con el mismo método
que en el resto del conjunto lignario.

Radios

El tratamiento especifico aplicado a los cuarenta y ocho
radios conservados, ademas del genérico ya expuesto,
consistié en la eliminacion de los trozos de madera rec-
tangulares colocados en la unién con los cangilones y en
otros casos para mantener unidos los trozos que confor-
maban el radio por haberse encontrado fracturado o
haber sido cortado para su extraccion, asi como la obtu-
racion de todos los agujeros producidos por las puntillas
mediante la utilizacion de serrin y pigmentos aglutinados
con acetato de polivinilo y algunas gotas de agua.

No se mantuvo ninguna de las piezas afiadidas en una
intervencion anterior por considerar que su uso habia
producido considerables dafios sobre los elementos ori-



ginales a los que se encontraban unidos mediante pun-
tillas y porque desvirtuaban y confundian la correcta lec-
tura del objeto.

Se extrajeron un total de 376 puntillas al conjunto forma-
do por los radios, principalmente de las piezas rectangu-
lares de madera afiadidas para mantenerlos unidos entre
si, a los cangilones y a los discos dentados.

Los radios fracturados, en donde las fibras de los trozos
tenfan continuidad, fueron unidos mediante Acetato de
Polivinilo y presion ejercida por sargentos, recuperando
su longitud.

En estos casos se originan uniones de tipo transversal o
comunmente denominada por “cabeza”, en las que no
se ha utilizado ningln elemento de refuerzo interno o
intermedio, entiéndase espiga o toledana, por contar
con que el radio de fibra de carbono, al que van sujetos,
aporta la solidez requerida. Los radios que se han podi-
do unir han sido los siguientes; RD-1, RD-4, RD-11, RD-
16, RD-18, RD-19, RD-20, RD-22, RD-25, RT-1, RT-6, RT-
11, RT-12 y RT-17.

Los radios fracturados o rotos, cuyas fibras tenian
continuidad y que inexplicablemente fueron mutila-
dos, origindndoles un corte plano de unién por la
accion de la sierra, no fueron unidos por faltar made-
ra, originando en todos los casos escalones en su
union. Los radios que no se pudieron unir por este
motivo son los siguientes: RD-4, RD-6, RD-9, RD-14,
RD-17, RD-20, RD-21, RT-7, RT-9.

Los radios formados por varios trozos y que no se pudie-
ron unir por el criterio anterior, al resultar inconexos, se
mantuvieron en el mismo lugar que ocupaban. Estos
fueron: extremo de insercion en el disco dentado del RD-
4y RD-17, RT-4, RT-5, RT-6, RT-7, RT-8 y RT-9.

En el radio RT-12 fue necesario injertar un pequefio
trozo de madera en el extremo de union del radio al
disco dentado para mejorar el ajuste.

En los radios RT-4 y RT-5 se encontraron dos piezas suel-
tas inconexas y repetidas, es decir el RT-4 disponia de
dos trozos iguales correspondientes al extremo de unién
con el disco dentado, para completar su longitud. Este
mismo caso se repetia en el radio RT-5 pero con el otro
extremo. En ambos casos una de las dos piezas se
encontraba sumamente debilitada y deteriorada.

Estas dos piezas fueron consolidadas con Paraloid B-72
disuelto al 5% en Tolueno, aplicado en varias manos.
Posteriormente fueron retiradas del lugar que ocupaban
por desvirtuar y confundir la construccion del radio.

Se consolidaron fisuras y separacion de trozos en la
direccion de la veta de la madera o comUnmente deno-
minada al “hilo”, mediante Acetato de Polivinilo y pre-
sion en los siguientes radios: RD-3, RD-6, RD-9, RD-22,
RT-1, RT-7, RT-9 (figuras 41y 42).

Mediante presion mantenida por sargentos se mitigaron
los alabeos de los radios RT-15 y RT-16.

Para finalizar se aplicé una fina capa de Paraloid B-72
disuelto en Tolueno al 5% para proteger superficialmen-
te las piezas (figuras 43 y 44).

Cangilones

El tratamiento especifico aplicado a los veinticuatro can-
gilones conservados, ademas del genérico ya expuesto,
consistid en la eliminacion de los trozos de madera rec-
tangulares colocados para sujetar piezas separadas o
inconexas entre ellos, asf como la obturacion de todos
los agujeros producidos por las puntillas mediante la uti-
lizacion de serrin y pigmentos aglutinados con acetato
de polivinilo y algunas gotas de agua.

No se mantuvo ninguna de las piezas afiadidas en una
intervencion anterior por considerar que su uso habia
producido considerables dafios sobre los elementos
originales a los que se encontraban unidos mediante
puntillas y porque desvirtuaban y confundian la correc-
ta lectura del objeto, como es el caso del cangilon
ndmero 15, con una pieza afiadida a la tabla de con-
torno interior (pieza Ci) para mantenerla unida por
encontrarse fracturada, o la pieza de madera con la
forma del extremo del radio y otras dos piezas coloca-
das junto a esta Gltima para sujetar la fractura que pre-
sentaba la tabica (pieza A) y un travesafio de madera
colocado junto a la traviesa exterior (pieza E) del can-
gilon nimero 14 (figura 45).

Se extrajo un total de 187 puntillas al conjunto formado
por los cangilones, usadas principalmente para mante-
ner sujetas entre si a las piezas que le dan forma.

Del conjunto formado por los veinticuatro cangilones,
fue necesario desmontar por completo a dieciséis de
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ellos, ya que el resto procedia del Museo Provincial de
Huelva, ya desmontados, a excepcion del cangilon
numerado como 3 que no se conservaba.

Algunas de las piezas que conformaban los cangilones
de forma individual nos llegaron repetidas, asi es el
caso del cangilén nimero 6 que poseia dos tabicas
(pieza A) o las dos traviesas exteriores (pieza E) de los
cangilones numeros 7 y 22. Estas piezas duplicadas
fueron distribuidas entre aquellos cangilones que no
las poseian de la siguiente forma: la tabica (pieza A)
del cangilén nimero 6 se coloco en el cangilén nime-
ro 12, este mismo cangildn recihio el travesafio exterior
(pieza E) del cangilén nimero 22. Por (ltimo, el cangi-
[6n nimero 13 tomo la traviesa exterior (pieza E) dupli-
cada en el cangilon ndmero 7.

La consolidacion de fracturas, grietas y astillamien-
tos de la madera, por la accion de las puntillas utili-
zadas, fue otro de los principales tratamientos aplica-
dos para estos problemas. Para ello se utilizé una
mesa de ensamblado de tablas, que permitié unir
piezas de dificil sujecién, aunado a la presion contro-
lada de los sargentos. El adhesivo empleado fue
Acetato de Polivinilo.

El criterio seguido para unir los fragmentos de las pie-
zas fue el mismo utilizado en la unién de radios, es
decir, s6lo se unieron aquellos trozos cuyas fibras coin-
cidian con exactitud; los trozos que no pudieron unirse
con este criterio se mantuvieron en su posicion
mediante la estructura interna de sujecion de los can-
gilones (figura 46).

Las tablas laterales de entrada y salida de agua
(pieza B) del cangilén nimero 15 fueron unidas por
encontrarse fracturadas utilizando el método y el cri-
terio anteriormente expuesto, asi como los dos frag-
mentos del radio de los cangilones 14 y 15y la tabi-
cas (pieza A) de los cangilones 13, 14 y 15, por
encontrarse astillados.

La tabla de contorno interior de los cangilones 14, 15
y 16 era de una sola pieza de madera. La fractura y
deformacion de la madera que presentaba fueron
corregidas, con ello recuperamos una de las piezas de
mayor longitud en los cangilones. La tabla de contor-
no exterior del cangilén nimero 15, formada por tres
trozos, pudo ser unida por dos de ellos. Las caras de
unién del tercero no presentaban correspondencia con

los otros dos al existir una pérdida considerable de
madera.

En esta misma linea se intervino sobre el cangilon
nimero 18, uniendo la tabla lateral de entrada y sali-
da de agua delantera en su extremo semicircular, los
astillamientos provocados por las puntillas en los frag-
mentos de ambos radios unidos a la tabica (pieza A),
asi como las tablas de contorno interior y exterior
(pieza C), por encontrarse fracturadas longitudinal-
mente o al hilo de la madera, a excepcion de un frag-
mento de la tabla de contorno exterior, por no cumplir
el criterio genérico marcado. Este fragmento se sujeto
al cangildn con la estructura interna disefiada para los
cangilones, manteniendo la separacion entre ambos
trozos (figuras 47 y 48).

En el cangilon nimero 9 se unieron nuevamente las
fracturas que presentaban las tablas de contorno interior
y exterior (pieza C), asi como los astillamientos en la
tabica (pieza A), por la accion de las puntillas. Idéntico
tratamiento fue realizado en los cangilones nimeros 20,
19, 17, 10, 11, 8, 6 y 5. El cangilén nimero 12 necesitd
ademas volver a unir los fragmentos de la tabla lateral
de entrada y salida de agua (pieza B) situada en la cara
delantera de la rueda.

En el cangiléon ndmero 2 s6lo fue necesario volver a
unir algunos fragmentos que se encontraban fisurados
en las tablas laterales de entrada y salida de agua
(pieza B).

El tratamiento aplicado al grupo de cangilones forma-
do por los nimeros 1, 25, 24 y 23 sigui6 las mismas
directrices que en los otros, con la particularidad y
complejidad que supuso intervenir sobre éstos de
forma agrupada, teniendo que desmontar todo el
grupo para poder acceder al interior y a aquellas pie-
zas que requerian un tratamiento individualizado. En
este sentido, el desmontaje se realiz6 volviendo a dotar
a cada pieza de una nomenclatura identificativa del
cangilén al que pertenecia y a la posicién que ocupa-
ba dentro del mismo, incluyendo a las espigas de
madera cuadrangulares que aun se mantenian en sus
lugares de origen.

Se volvieron a unir las tablas de contorno interiores (pieza
Ci) de los cangilones niimeros 25 y 1, que se encontra-
ban fracturadas por el centro, a la altura de los cortes
cuadrangulares de paso de las cabezas o extremos de los



51. Secuencia de montaje del cangilon n° 18 en su estructura de sustentacion interna. Imagen: Pedro E. Manzano Beltran (IAPH)

radios en su insercion con los cangilones a través de la
tabica (pieza A), asi como un fragmento de la misma
tabla correspondiente al cangilon niimero 25.

En la tabla de contorno exterior (pieza Ce) de los cangi-
lones nimeros 23 y 24 fue necesario volver a unir
pequefios trozos fisurados y con una cierta deformacion
en los filos de las tablas, sobretodo en los huecos cua-
drangulares de paso de las cabezas o extremos de los
radios, asi como injertar un pequefio trozo de madera
en la fenda observada en la zona correspondiente al

cangilén nimero 23 para consolidar la zona y evitar que
se siguiera abriendo.

Los cangilones en los que fue necesario injertar peque-
fias piezas de madera para conseguir sujetar la pieza al
resto 0 a la estructura de sujecion interna fueron los
siguientes: extremo de la traviesa exterior (pieza E) para
completar el orificio de paso de la espiga de madera que
lo mantenia unido al extremo del radio en el cangilén
numero 6. Esta misma circunstancia concurri6 en los
dos extremos de dicha pieza en el cangilén ndmero 7,
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52. Montaje de los discos centrales

ademas de en una de las espigas cuadrangulares de la
tabica (pieza A) (figuras 49 y 50).

En los cangilones nimeros 8, 9 y 10 se colocd una
pequefia pieza de madera en una de las espigas cua-
drangulares para completar el orificio de sujecion de la
tabica (pieza A) al radio.

En el cangilon ndmero 11, se colocaron pequefias piezas
de madera en los extremos de la traviesa exterior (pieza
E), para completar los orificios de paso de las espigas de
madera de sujecion al extremo del radio.

En el cangilon nimero 12 fue necesario reponer las
dos espigas cuadrangulares de la tabica (pieza A) para
sujetarla a los dos extremos del radio, asi como los
extremos de la traviesa exterior (pieza E). En el cangi-
[6n ntimero 13, sélo fue necesario reponer las dos espi-
gas cuadrangulares de la tabica (pieza A).

En los cangilones numerados como 17, 18, 19 y 22 fue
necesario reponer pequefias piezas de madera en las

53. Colocacion de las piezas metélicas que sujetaran los radios de fibra de carbono en el
disco dentado trasero

54. El disco dentado delantero con su refuerzo interno

espigas cuadrangulares de la tabica (Pieza A), para
completar el orificio de paso de la espiga de madera
que les sujetaba a los extremos de los radios.

Para finalizar, se aplicé una fina capa de Paraloid B-72
disuelto en Tolueno al 5% para proteger superficialmen-
te las piezas.

Montaje y exposicion

El proceso de montaje de los diversos elementos que
conforman la rueda en la estructura disefiada “ex profe-
s0” para ella fue muy laborioso y complejo. En primer
lugar se montaron las piezas de madera que conforma-
ban los cangilones en la estructura en acero inoxidable
situada en su interior. Para ello, se pudo comprobar
mediante diversos ensayos que la mejor forma de hacer-
lo, de manera genérica, era colocando en primer lugar
una de las tablas laterales de entrada y salida de agua
(pieza B) en su posicion, con los sistemas de anclaje sin
fijar y ligeramente apretados; seguidamente se llevd a



55. Inicio del montaje de la rueda

56. Finalizacion en el montaje horizontal de la rueda

cabo la colocacion de la otra tabla de entrada y salida
de agua en el lado opuesto, sujetandola de igual forma.

Previamente habiamos unido la tabica (pieza A) con
los extremos de los radios, mediante el ensamble de
caja y espiga que ambos elementos posefan, dejando
libres y perfectamente alineados los orificios cuadran-
gulares de paso de la espiga de madera que los man-
tenfa unidos, para hacer pasar por éstos un perno
roscado en acero inoxidable con tuercas y arandelas
en sus extremos, en métrico 4, que mantendria unido
el conjunto a la estructura.

Moviendo las dos tablas laterales de entrada y sali-
da de agua (pieza B), hicimos coincidir los dos orifi-
cios cuadrangulares que presentaban en su parte
posterior con los orificios de los extremos de los
radios unidos a la tabica (pieza A), fijandolos con
las propias espigas de madera que posefan, en
aquellos casos que éstas se conservaban comple-
tas, y con pernos roscados, tuercas y arandelas en
acero inoxidable, también en métrico 4, en los

casos en los que las espigas se encontraban incom-
pletas o habian desaparecido. Para ayudarnos en la
correcta colocacion de estos elementos, se fabrica-
ron espigas de madera para introducirlas en los ori-
ficios cuadrangulares de las piezas; posteriormente
fueron retirados y sustituidos por los pernos, tuercas
y arandelas descritos.

La posicion de estas piezas determina con bastante
exactitud la forma real del cangilon, sobre todo en
aguellos casos cuyos elementos no se encuentran
completos. Esta circunstancia pudo ser constatada
durante el desmontaje y posterior montaje de los can-
gilones numerados 1, 25, 24 y 23 que venian unidos
desde que fueron sacados del yacimiento y que nos
sirvieron de referencia y guia para volver a montar
aquellos otros cangilones en peor estado de conserva-
cion. Al volver a unirlos a través de su estructura inter-
na mediante el sistema expuesto, las piezas coincidie-
ron con exactitud.

A continuacion se colocd el travesafio de refuerzo inte-
rior de la tabla exterior de contencion de agua (pieza
D), sujeto en su posicién por una pletina de acero
inoxidable. Tan sélo quedaba colocar las tablas de
contorno interior y exterior (pieza C) para tener el can-
gilon montado en su totalidad; el acceso que estas
dos tablas ofrecia al interior del mismo, antes de colo-
carlas, fue aprovechado para apretar los tornillos y
palometas de las piezas cuadrangulares que sustenta-
ban a las pletinas, que a su vez sujetaban las piezas
de madera en sus lugares correspondientes, definitiva-
mente. La fijacion, por dltimo, de las tablas de contor-
no interior y exterior (pieza C) se realizd introduciendo
la mano por el hueco que deja la tabica (pieza A) del
cangilon siguiente en el extremo correspondiente a la
abertura en las tablas laterales de entrada y salida de
agua (pieza B) (figura 51).

En el montaje de los cangilones numerados como 1,
25, 24 y 23 fue necesario construir una estructura
independiente a la que sujetar las cogidas de union
de los cangilones con los radios para mantener la
curvatura que originaban en su unién y también para
poder manipularlos con garantias de que no iban
sufrir ningun dafio durante el siguiente proceso de
adaptacion al resto de la estructura de sustentacion.

Los discos dentados alojaban en su interior una pieza
metdlica circular cada uno, que servirian de apoyo y sus-
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tentacion a los radios, tanto de fibra de carbono como a
los de madera (figuras 52, 53 y 54).

El montaje definitivo de la rueda se realiz sobre el
suelo. Para ello acotamos una amplia zona de trabajo
en el taller y colocamos en toda la superficie de traba-
jo un plastico transparente grueso sobre el que dibuja-
mos un circulo con el mismo diametro de la rueda, es
decir 4 metros y 30 centimetros. En el centro se colo-
caron los dos discos dentados paralelos al suelo, pos-
teriormente se equilibraron también con respecto a
éste, con sus discos internos en acero inoxidable ya
fijados y unidos por la pieza en forma de U solidaria a
los discos metalicos y que pasaba por los dos grandes
orificios cuadrangulares que ambos discos dentados
de madera poseifan en su centro y el que, por Gltimo,
nos serviria para alojar el eje de bronce.

La cara vista del disco dentado se correspondia con la
cara denominada “exterior” en el desmontaje que de la
rueda se hizo en el Museo Provincial de Huelva, y la
cara que nos quedaba debajo y apoyada sobre el suelo
se correspondia con la cara “interna”. Con ello mantu-
vimos en todo momento la misma posicion en la que
se encontraba expuesta en dicho Museo.

Los primeros cangilones en ocupar su sitio fueron el
grupo formado por los cuatro que se encontraban uni-
dos en origen (1, 25, 24 y 23), asi como el grupo de tres
(24, 15 y 16) que también se encontraban unidos y a
partir de los cuales pudimos establecer la separacion
entre los demas para que cada uno de ellos ocupase la
posicion que les correspondia, quedando equidistantes
unos de otros.

A excepcion de las piezas en acero inoxidable, las ple-
tinas de fibra de carbono (50 pletinas para sustentar
los radios y otras 50 pletinas mas pequefias para suje-
tar los cangilones a los radios) fueron colocadas con
exactitud, marcados los puntos de encuentro con las
piezas en acero inoxidable y taladradas para unirlas
mediante tuercas, tornillos y arandelas. Asi pues, una
vez unidos todos los cangilones mediante las pletinas
de fibra de carbono, quedaron dispuestos en la posi-
cion definitiva con respecto a los discos dentados; tan
solo restaba unirlos mediante las pletinas de fibra de
carbono que sujetaban a los radios (figura 55).

Llegados a este punto tuvimos la rueda totalmente
montada sobre el suelo. A continuacion se desmontd

nuevamente para ser montada en posicion vertical
sobre un andamio, al que se le ados6 en su centro un
tubo cuadrangular en acero, para que nos sirviera de
eje y sobre el que sustentar toda la estructura y la
rueda. En esta posicion permaneci¢ durante dos
meses aproximadamente para realizar un seguimien-
to y control del comportamiento de la estructura y de
las piezas de madera adosadas a ella. El resultado
final fue totalmente satisfactorio, el equilibrio conse-
guido con el montaje en el suelo mantuvo al conjun-
to perfectamente vertical, sin deformaciones o alabe-
0s, con un aspecto sélido pero a la vez liviano y sobre
todo sin que las partes vistas de la estructura resta-
sen protagonismo a las piezas de madera adosadas a
ella (figura 56).

Para el desmontaje definitivo en el IAPH y posterior
embalaje y traslado al Museo Provincial de Huelva, los
cangilones se agruparon formando trios, con ello faci-
litamos su posterior montaje o desmontaje ya que se
reduce el tiempo de trabajo y pueden ser faciimente
manipulados por dos personas (las Unicas necesarias
para llevarlos a cabo) ya que su peso no es excesivo;
a excepcion del grupo formado por 4 cangilones (1,
25, 24 y 23), que al venir en origen unidos, se les
mantuvo asi. Dispusimos, por tanto, de 7 grupos de 3
cangilones cada uno y 1 grupo de 4 cangilones, es
decir: (2, 3y 4)-(5,6y7)-(8, 9y10)- (11, 12y 13)
- (14, 15y 16) - (17, 18 y 19) - (20, 21 y 22) - (23, 24,
25y1).

La estructura disefiada para sustentar la rueda permi-
te que se pueda exponer en un entorno diafano, libre
de elementos arquitectonicos (paredes, columnas,
etc.) o recreaciones de su lugar de hallazgo. Las colo-
sales dimensiones de la misma requieren un entorno
amplio, bien iluminado, en donde el espectador pueda
observarla desde diferentes puntos de vista. Para ello
podria ser suspendida del techo mediante tirantes de
acero o colocada sobre dos travesafios paralelos, al
igual que era sustentada en el interior de la mina, sin
mas elementos que puedan distraer o confundir la
vision de la misma. En torno a la rueda se han de colo-
car paneles explicativos 0 maquetas que complemen-
ten el desarrollo expositivo.

Asi mismo, la estructura permite desmontar y trasladar
la rueda al sitio que se requiera para que participe en
exposiciones u otros eventos fuera del Museo Provincial
de Huelva.
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57. Secuencia de montaje en vertical de la rueda
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Este tipo de colocacion facilita las labores de mante-
nimiento de la rueda, ya que podemos acercar un
andamio para revisarla anualmente o eliminar el
polvo. La sala ha de estar dotada de una temperatura
y humedad relativa controladas para que los materia-
les que componen la rueda, la madera y los compues-
tos metalicos no se vean alterados.

Si tenemos en cuenta que la pieza es actualmente un
material compuesto, deberemos tender a la estabilidad
de los elementos mas delicados, en este caso, los com-
puestos metalicos absorbidos por la madera, evitando
igualmente la dilatacion y contraccion de los materiales
de composicion, ya que al ser de diferentes naturalezas
reaccionan de formas diversas.

Podemos anotar entonces como recomendacion una
temperatura entre 15°C-18°C de maxima y una hume-
dad relativa de un 40 0 45% como maximo.

La iluminacion, si va a ser natural, ha de llegar filtrada
a la pieza eliminando los rayos infrarrojos y suprimiendo
totalmente las radiaciones ultravioleta. Se recomienda
controlar los lux que reciba, en este sentido debera estar
expuesta a no mas de 180 lux en servicio.

La rueda y su estructura de sustentacion han de ser revi-
sada anualmente por personal cualificado (figura 57).

Conclusiones

Este trabajo ha supuesto la puesta en valor de una pieza
singular de nuestro patrimonio histérico y ha aumenta-
do el conocimiento que de ella teniamos, haciendo que
nuestro presente se vea enriquecido por este testimonio
de nuestro pasado.

La intervencion realizada ha permitido nuevamente
demostrar la eficacia de la metodologia de trabajo mul-
tidisciplinar que el IAPH desarrolla en su seno. Es pues
éste el mejor y Uinico camino en la actualidad para con-
servar nuestro rico y abundante patrimonio con eficacia
y garantia.

No existen referencias documentales de intervenciones
sobre este tipo de obras. Este es, por tanto, el primer
estudio cientifico y técnico que afronta decididamente la
problematica Unica y compleja de recuperar y preservar
en el tiempo una herramienta de trabajo que dehi resul-

tar Util y eficaz, a tenor del cuantioso ndmero de ruedas
encontradas entre finales del siglo XIX y principios del
XX, con unas dimensiones colosales pero a la vez graci-
les y livianas, cuyo conocimiento y disefio nos ha asom-
brado por su perfeccion y estética constructiva.

Desafortunadamente la forma de extraccion de la rueda
del yacimiento asi como su posterior montaje estuvieron
muy alejados de respetar los valiosos restos encontra-
dos, méas bien fueron entendidos como algo anecdético
a los trabajos mineros que se venian desarrollando. Sin
embargo tanto la documentacion grafica y los estudios
que prestigiosos arquedlogos del momento generaron
sobre el hallazgo fue detallada y cuantiosa, hecho que
contrasta con el trato, carente de respeto, que recibieron
las ruedas encontradas.

Afortunadamente, y a pesar de los avatares por los
que ha pasado la rueda hasta nuestros dias, conta-
mos con un alto porcentaje de los elementos que la
conforman, con seguridad la que en mayor medida se
conserva de las ruedas existentes en el mundo.

La estrecha colaboracién entre técnicos (restaurador-
ingeniero-fabricante) ha conseguido depurar el disefio
hasta hacerlo valido a los fines perseguidos, satisfacien-
do el trabajo de cada uno. La ingenieria del disefio cum-
ple perfectamente con los requisitos impuestos por el
restaurador en el sentido de conseguir el maximo respe-
to hacia la rueda, haciendo que su conservacion en el
tiempo quede asegurada y permitiendo, al mismo tiem-
po, su desmontaje para futuras actuaciones o traslados.
La fabricacion ha sido posible también gracias al disefio
simple y sencillo de las mismas, rehuyendo en todo
momento de complejas soluciones se han reducido los
costes de fabricacion.

A pesar de la imposibilidad de autosustentarse y de los
numerosos dafios de tipo antrépico padecidos, las pro-
piedades fisico-mecénicas de las maderas no se han
visto excesivamente mermadas. Pensemos que hasta el
dia antes de su desmontaje en el Museo Provincial de
Huelva, la rueda permanecia expuesta por si misma,
auxiliada de trozos de madera y puntillas. Esta circuns-
tancia ha permitido una minima intervencion de restau-
racion y consolidacion de las distintas piezas que confor-
man la rueda gracias a que el estado de conservacion
de las maderas, debido a una cuidada seleccion y com-
binacion de diversos tipos y a un despiece no menos
cuidado junto a unas dptimas condiciones mineralogi-



cas del material que la mantenia sepultada, de tempe-
ratura y humedad relativa, ha jugado a su favor durante
los mil ochocientos afios que estuvo bajo tierra.

La intervencidn realizada a esta obra, tan particular y
espectacular, ha sido todo un reto profesional pleno de
satisfacciones por los resultados obtenidos, asi como
por el hecho de haber podido contribuir con mi trabajo,
junto al de otros destacados profesionales, a conservar
y transmitir nuestro legado. En ello puse todo mi esfuer-
0 y empefio, como hacemos a diario los que nos dedi-
camos vocacionalmente a la conservacion y restaura-
cién de bienes muebles, por todo ello quiero agradecer
al IAPH el haberme confiado esta interesante e impor-
tante intervencion sobre la rueda elevadora de agua pro-
cedente del Museo Provincial de Huelva.

Notas

! Asociacion de Investigacion y Cooperacion Industrial de Andalucia a tra-
vés del Departamento de Mecénica de los Medios Continuos y Teorfa de
Estructuras de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.

El desmontaje de la rueda, clasificacion y almacenaje de las piezas en el
Museo de Huelva fue efectuado por la empresa Ressur S.L.

3 . . . .
Extraido del informe realizado por Leonor Medina Romera del proceso de
restauracion llevado a cabo sobre dicha pieza, la Gnica metélica de origen.
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